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Anschliisse an Fenster und Tiiren _
r Anforderungen

'-'f&nforqder ngen — Wiinsche von
: E .

' Vermeidung von Bauschaden _
und Schimmel et

Beweg u ng des Ra h mens Bauteilansc?lliisse stellen immer eine Herausforde- -

rung dar: Missen sie doch das Gleiche leisten wie ]
“ e eine 40 Zentimeter dicke AuBenwand - auf wenigen
-3‘ TS / Millimetern Breite. Neben den duBeren Einfliissen, £
v die auf das Bauteil einwirken, stellen zudem ]

ﬁ | M Oderate Tem peratu ren Gesetze und Normen Anforderungen, welche dieses It

Detail erfiillen muss. Wiinsche von Bauherren oder

5 e - G, ; - Investoren sind eine weitere Komponente, dieeszu
= =i / beriicksichtigen gilt. Qualitat, Leistungsfahigkeit 5 e
. o, und Funktion der Fensterfuge hangt von einer guten |
‘ o . L _Prinsi 3
= % ‘: Ra um I UfterChte Planung, von der Ausfiihrung im 3-Ebenen-Prinzip e
. e oy . und der Auswahl der eingesetzten Materialien ab. )

= : BN ’ y L
x—q ! = Wichtig ist die sorgfiltige Ausfiihrung, um : .

e m ‘ LUftu ng die Leistungsféahigkeit der Gebdudehiille zu :

: gewdhrleisten und Bauschidden und Schimmel .

/ Al ; \ zu vermeiden. Bei der Planung und Aus-
fiilhrung muss das Konstruktionsprinzip der

% E | g e n g EW i Cht : drei Funktionsebenen beachtet werden! £ ..'.' :

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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Fensteranschluss
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Das Konstruktionsprinzip — auf den Anschluss
kommt es an

AuBen: Wetterschutz

Die Wetterschutzebene halt Wind
und Schlagregen ab und verhin-
dert den unkontrollierten Feuchte-
eintritt in die Konstruktion

Innen: Luftdichtung

und Schutz vor Energie-
verlusten

Die Luftdichtheitsebene muss
umlaufend und ununterbrochen
hergestellt werden. Sie Gibernimmt
zusatzlich die dampfbremsende
Funktion.

CX XX
! 'VA;?‘

Funktionsbereich: trocken und getrennt
von duBeren Einfliissen

Der Funktionsbereich sorgt fiir Warme- und Schallschutz.
Alle auftretenden Krafte werden lber die Befestigung in den
Baukdrper eingeleitet.
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Die Logik der drei Funktionsebenen

1. Funktionsbereich: Fugendammung

Auf kleinstem Raum reduziert miissen in der Fuge
samtliche Leistungen von Wand und Fenster realisiert OO OOO:O

werden. Unzuldnglichkeiten, Liicken oder Fehlstellen in O

diesem Bereich wirken sich unmittelbar auf den Warme- OOQ& OOOO
und Schallschutz aus. Die volle Leistung kann nur mit OO O
einer richtig abgedichteten und voll geddmmten Fuge OO%)O Q.
erreicht werden. Die Fuge bestimmt die Qualitat der
gesamten Gebdudehiille mit. Sie ist die schmale Trennung
vom Innen- gegeniiber dem AuBenklima. Sie muss vor
Witterung geschiitzt, trocken und luftdicht bleiben. Wird ~ Vergleich ungeschiitzer und geschiitzter Dimmstoft:
die Qualitat der Fuge und deren Ddmmung vernachldssigt,  rechts sind keine Luftbewegungen in der Porenstruktur
kénnen kalte und/oder feuchte Oberfldchen und damit mdglich. Volle Dimmuwirkung.

Bauschaden und Schimmel die Folge sein.

2. Innen: Luftdichtung
Was fiir Dacher und AuBenwinde seit vielen Jahren -10 °C
selbstverstandlich ist, gilt besonders fiir die Fensterfuge:
Die Funktion und Sicherheit einer Konstruktion hdngt von
den inneren Werten ab. Einer der Wichtigsten ist bei
gedammten Konstruktionen die Luftdichtheit. Luftstro-
mung hat bei der Fensteranschlussfuge Auswirkungen auf
beiden Seiten - innen und auBen. Im Winter stromt kalte
Luft durch Undichtheiten der Fuge nach innen, kiihlt die
Innenoberflichen ab und erzeugt damit hohere Luft-
feuchten. Schimmel und Tauwasser sind zu erwarten.
Stromt warme Raumluft nach auBen, sind auf der
AuBenseite Feuchteschdden zu erwarten: Eisbildung,
Algen, Schimmel. Feuchteausfall innerhalb und auBerhalb
der Konstruktion kann zu erheblichen Bauschdden und
gesundheitsschadlichem Schimmel fiihren. Der luftdichte
Abschluss der Fensterfuge hilft, derartige Bauschaden
und Gesundheitsgefahrdungen zu vermeiden. Diffusionsstrom im Winter: molekularer Feuchtetransport
durch Bauteil und Fuge.

+20 °C

3. AuBBen: Wetterschutz

Die Wind- und Schlagregendichtung ist eine weitere

entscheidende Komponente fiir eine sichere Konstruktion. ‘

Um die optimale, geplante Leistung von Wand und

Fenster zu erreichen, muss der Wetterschutz den

Wassereintrag ins Gebdude und die Konstruktion ‘ ‘

verhindern. Als Winddichtung verhindert sie das

Durchstrémen der Fugenddmmung mit kalter AuBenluft, = = =
als Regenschutz den Eintrag von Regen in die Konstrukti-
on bzw. Anschlussfuge. Der Regeneintrag von auBen in Schutz vor Regen, Schnee und Wind

oder durch die Konstruktion kann zu deren Versagen und

auch zur Schimmelbildung fiihren. Die Winddichtung

gewahrleistet die Wirksamkeit der Ddmmung und

verhindert das lokale Abkiihlen der raumseitigen

Oberflachen. Diese Ebene ist idealerweise diffusionsoffe-

ner als die Luftdichtungsebene. Dadurch kann eingedrun- ~ Winddichtungsebene tragt zusétzlich zum Schutz vor
gene Feuchtigkeit oder im Winter entstandenes Tauwas- Raumluftstromungen bei: Sie bietet Sicherheit vor Wind,
ser im Sommer austrocknen. Eine sorgfaltig ausgefiihrte Regen und Schnee.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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Energieeffizienz
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Dach: 15 - 20%

Anschliisse an Fenster und Tiiren

Energieeffizienz

Unabhdngig der GréBe, ob Dach oder Fensteranschlussfuge, erst eine luftdichte Konstruktionen ist energieeffizient.
Sie sorgt dafiir, dass die Anschlussfuge optimal funktioniert. Das reduziert Heizkosten und schiitzt damit Geldbeutel und
Klima gleichermaBen.

Kleine Ursache, groe Auswirkung

Bereits kleinste Leckagen in der Luftdichtungsebene, wie
sie z. B. durch einen unsachgemiBen Anschluss von
Fenstern entstehen, lassen warme Raumluft schnell nach
auBen entweichen. Sie fiihren dadurch zu einer Erh6hung
der Heizkosten im Vergleich zu einem luftdichten Bauteil.
Mangelhafte Luftdichtheit verringert die Rentabilitdt der
Warmeddmmung fiir den Bauherrn.

~ Heizung: Undichte Gebaudehiille:
30 - 35% -

Hohe Heizkosten

Fiir ein Haus mit 80 m2 Wohnflache und mangelhafter
Luftdichtung wird ebenso viel Energie zum Heizen
bendtigt, wie fiir ein luftdichtes Haus mit ca. 400 m2
Wohnflache. Dabei entsteht ein GroBteil der Warme-
verluste durch Fenster und Tiiren. Werden Bauteile und
Fugen fachgerecht abgedichtet, kdnnen diese Energie-
verluste vermieden werden. (Quelle: dena)

Luftdichte Gebaudehiille:
Geringe Heizkosten

Hauser in Mitteleuropa bendtigen im Durchschnitt

22 Liter O bzw. 220 kWh Gas pro m2 Wohnfliche fiir die
Raumheizung. Zum Vergleich: ein Haus gebaut nach
Boden /Keller: aktuellen A_r]forderungen an den Wirmeschutz verbraucht
5 - 10% nur 3 Liter Ol/m2 Wohnflache, ein Passivhaus sogar nur

1 Liter.

e s _——

Eine undichte und unzureichend gedimmte Gebdudehiille fiihrt zu Wérme- und damit
Energieverlusten. Fenster und Tiiren, mit deren fachgerechten Einbau, haben darauf einen
sehr groBen Einfluss. Dieses Beispiel zeigt das an einem freistehenden Einfamilienhaus,
Baujahr 1984. (Quelle: saena)

Voraussetzung fiir energieeffiziente Geb4ude ist immer eine funktionierende Luftdichtung.
Uber eine undichte Gebadudehiille geht 5 Mal mehr Energie verloren als bei einer dichten Gebaudehiille.

proclima.com



Gesiindere Gebaude

Eine funktionierende Luftdichtung schiitzt vor Schimmel und verhindert Zuglufterscheinungen. Zu trockene Raumluft im
Winter wird vermieden und die Wohnrdume bleiben im Sommer ldnger kiihl. Damit die Gebdudehiille dies leisten kann,

miissen auch Anschliisse innen luftdicht ausgefiihrt werden.

Schimmel

Fehlerhafte Fensteranschliisse konnen zu Schimmel-
bildung fiihren.

Gelangt feuchtwarme Innenraumluft durch eine
mangelhafte Luftdichtungsebene ins Bauteil, droht dort
im Inneren Tauwasserausfall und damit Schimmelwachs-
tum. Stromt durch die Undichtheit kalte Aussenluft ins
Gebadude senken sich an der Eintrittsstelle die Oberflachen-
temperatur. Trifft wamre Raumluft auf die abgekiihlte
Oberfliche kommt es dort zur Erhdhung der relativen
Luftfeuchte bis hin zum Tauwasser. Schimmel auf den
Oberfldchen ist das Risiko. Viele Schimmelpilze setzen als
sekundare Stoffwechselprodukte Gifte, u.a. MVOC
(mikrobielle fliichtige organische Verbindungen) und
Sporen frei, die fiir Menschen gesundheitsgefédhrdend

Trockene Raumluft im Winter

Das haufig zu beobachtende Phanomen der trockenen
Raumluft im Winter beruht mit darauf, dass kalte
AuBenluft durch Fugen ins Haus eindringt. Wird die kalte
Luft durch die Raumheizung erwédrmt, reduziert sich ihr
relativer Feuchtegehalt.

Hauser mit schlechter Luftdichtung neigen daher im
Winter zu einer zu trockenen Raumluft, die sich auch mit
Befeuchtungsgerdten kaum erhdhen Iésst. Die Konse-
quenz ist ein unbehagliches Raumklima.

Ein Beispiel

Zugluft

Fehlstellen in der Luftdichtungsebene flihren mit dazu,
dass es, je nach den Druckverhéltnissen in und um das
Geb&ude, zu Zugluft in den Wohnrdumen kommt. Zugluft
erzeugt nicht nur ein unangenehmes Gefiihl, sie kann
sogar krank machen. Weht sténdig ein leichter Luftstrom,
gewohnt sich der Kérper daran und ist nicht alarmiert,
GegenmaBnahmen einzuleiten. Schleimhdute und
Muskeln kiihlen aus, Erkdltungen und Verspannungen
sind die Folge.

sind. Schimmel gilt als Allergieausldser Nummer Eins.
Dabei ist es unerheblich, ob die MVOC oder die Sporen
liber das Essen, also den Magen, oder liber die Lunge mit
der Luft in den Korper gelangen. Kontakt mit Schimmel-
pilzen sollte unbedingt vermieden werden.

Wassergehalt Luft [g/m3]
25

N
w
-

20 173/
15 12,9//

10 |80 0% rel. LF 9.3
bei -5 °C

2 g/m3 =
11,5 % rel. LF
bei 20 °C

10 15 20 25
Temperatur [°C]

-5 °C kalte Luft kann bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit maximal 2 g/m3 Feuchtigkeit aufnehmen. Wird diese Luft auf
20 °C erwdrmt sinkt die rel. Luftfeuchtigkeit auf 11,5 %. Dieser Wert ist fiir ein wohngesundes Raumklima deutlich zu
gering. Als angenehm wird allgemein eine relative Luftfeuchte von 40 bis 60 % empfunden.

... und die DAmmung ist perfekt

Anschliisse an Fenster und Tiiren

Gesiindere Gebaude
S5
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Bauschaden vermeiden

Bauschdden durch Féulnis und Schimmel drohen, wenn feuchtwarme Raumluft im Winter z. B. durch nicht fachgerecht
ausgefiihrte Fensteranschliisse in die Funktionsebene eindringt und Tauwasser entsteht. Ist die Anschlussfuge innen
luftdicht ausgefiihrt wird dies vermieden. 3 Ursachen fiir Feuchte in und an Bauteilen:

Tauwasser
25

Luft hat in Abhdngigkeit zur Temperatur nur ein bestimmtes
Aufnahmevermdgen fiir Wasser. Hohe Temperaturen
sorgen fiir ein hohes Aufnahmevermdgen, niedrige fiir ein
niedriges. Fallt die Temperatur der Luft, so erh6ht sich
zunichst lediglich die relative Feuchte. Sinkt die Tempe-
ratur noch weiter, wird die Grenzlinie des Aufnahme-
vermdgens erreicht: die 100 %ige Sattigung. Fallt die
Temperatur noch weiter, kann die Luft den anfanglichen
Wassergehalt nicht mehr speichern, es fallt Tauwasser
aus. Im Beispiel wird das Verhalten von Luft bei 20 °C
und 50% rel. Feuchte dargestellt. Bei 20°C/50% rel.
Feuchte sind in der Luft 8,65 g Wasser/m? gespeichert.
Sinkt die Temperatur, so féllt ab 9,2 °C Tauwasser aus:

Die Grenzlinie 100% wird erreicht. Sinkt die Temperatur
noch weiter ab, entsteht immer mehr Tauwasser und die
Gefahr eines Bauschadens steigt an.

20 /

15
Tauwasserbereich y/
10 \ 9.3

6,15 g/m®

2.5 3.3

-5 0 5 10 15 20 25
Temperatur [°C]

max. absoluter Wassergehalt in der Luft [g/m®]

Diffusion
+25°C . e .
Die Dampfdiffusion beschreibt den Feuchtetransport durch
Molekiilwanderung. Antrieb ist der Dampfdruckunter-
schied zwischen AuBen- und Raumklima. Der Feuchte-
transport erfolgt also, im Gegensatz zur Konvektion, nicht
liber Luftstrémung, sondern durch die Wanderung der
Wasserdampfmolekiile durch das Bauteil. Der Diffusions-
strom ist in der Regel im Winter von innen nach auBen,
im Sommer von auBen nach innen gerichtet.
Der Diffusionsstrom wird durch die unterschiedlichen
Widerstande (s,-Werte) der einzelnen Materialschichten
geregelt. Eine duBere Schicht (z.B. Anschlussfolie der
Fensterfuge) mit einem kleinen sd-Wert I3sst viel Feuchte
aus der Konstruktion heraus. Ein Planungsgrundsatz ist:
Ein Bauteil soll nach auBen hin immer diffusionsoffener
werden. Schichten, welche lber variable s -Werte
verfligen, ermdglichen ein intelligentes Feuchtemanage-
ment und sorgen fiir ausgeglichene Verhaltnisse in der
Konstruktion.

Konvektion

Konvektion ist Luftstrémung - hier resultierend aus
Undichtheiten der Geb3udehille. Sie wird angetrieben
durch zwei Faktoren: Windanstromung des Gebdudes und
Druckverhaltnisse im Geb&dude. Innerhalb der Gebaude sind
die Temperaturverteilung, Volumen und Geb3dudehdhe
weitere Antriebsfaktoren der Konvektion. Die Luftstrémung,
den konvektiven Feuchtetransport, durch, bzw. in ein
Bauteil, muss vermieden werden. Denn durch Konvektion
wird im Vergleich zu Diffusionsvorgangen ein Vielfaches an
Feuchtigkeit transportiert. Die konvektiv eingebrachte
Feuchtemenge kann leicht das 1000-fache der durch
Diffusion eingetragenen Menge iibersteigen.

proclima.com




Anschliisse an Fenster und Tiiren

Schutz vor Feuchte und Schimmel

Um Konstruktionsschdden und Gesundheitsgefahren vorzubeugen miissen innere und duBere Dichtebenen korrekt
ausgefiihrt werden und voll funktionsfihig sein.

Innere und duBere Dichtungsebene nicht geschlossen

Die Anschlussfuge wird mit warmer, feuchter Innenraumluft durchstrdmt. Tauwasser fallt aus. Niederschlagswasser
von auBen dringt in die Wandkonstruktion ein.

Funktionsebene wird durchfeuchtet
Unkontrollierte Warmeverluste
Zuglufterscheinungen

Risiko des vollstdndigen Bauteilversagens
Risiko von Schimmelbildung

b 3R IR IR B ¢

Innere Dichtungsebene nicht geschlossen, duBBere geschlossen
Die Anschlussfuge wird mit warmer, feuchter Innenraumluft durchstrdmt. Tauwasser fallt aus.

Funktionsebene wird durchfeuchtet
Dd@mmung verliert an Leistung
Konstruktion wird nass

Risiko von Schimmelbildung

%K KR

Innere Dichtebene geschlossen, duBere nicht geschlossen
Die Anschlussfuge wird von der AuBenseite nicht vor Wind und Regen geschiitzt. Feuchtigkeit kann eindringen.

Funktionsebene wird durchfeuchtet
Unkontrollierte Warmeverluste

Regen lauft direkt in die Konstruktion
Risiko von Schimmelbildung

% XXX

Innere Dichtungsebene luftdicht und dampfbremsend, duBere Ebene winddicht,
schlagregensicher und diffusionsoffen ausgefiihrt

Die Anschlussfuge wird nicht mit feuchter Raumluft durchstrémt, die Funktionsebene ist geddmmt und stellt keine
Warmebriicke dar. Die AuBenseite des Baukdrperanschlusses ist vor Wind und Regen geschiitzt.

v/ Funktionsebene ist geschiitzt

v/ Zugluft wird vermieden
v/ Keine Wirmeverluste

Die richtige Ausfiihrung der Fuge ist entscheidend!

1. Innere Dichtungsebene = luftdicht und dampfbremsend
2. I_:_unktionsebene = sicher befestigt, warme- und schallddmmend
3. AuBere Dichtungsebene = winddicht, schlagregensicher und diffusionsoffen

Dieses Prinzip entspricht dem allgemein anerkannten Stand der Technik und die selbstverstandliche
Mindestleistung.

... und die DAmmung ist perfekt

Schutz vor Schimmel

5
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Einbaulage und deren Auswirkungen

hoch‘

_m

[T
X

Beanspruchung
SRl

gering Beanspruchung hoch
Lastabtragung
in der Fenster-
ebene durch i
» Tragklotze. ’ Kombinierte
» Lastabtragung » Lastabtragung
» rechtwinklig zur » (z. B. durch
Fensterebene Konsole und
» umlaufend » Laschen)
» durch Befesti- »
gungsmittel
(z. B. Fenster- j
rahmendiibel)

Einbaulage vor der Trag-
konstruktion

Einbaulage in der Leibung
der Tragkonstruktion

Wairmebriicken

Unter Warmebriicken werden warmetechnische
Schwachstellen (h6here Warmestromdichte) in der
Baukonstruktion verstanden. Uber Warmebriicken geht
zum einen vermehrt Warme verloren (Transmissions-
wirmeverluste), was einen hoheren Energieverbrauch zur
Folge hat. Zum anderen entstehen im Winter an
Wairmebriicken kalte Oberflachen, welche Tauwasser- und
Schimmelbildung begiinstigen. Bei Fensteranschliissen
treten allein durch die unterschiedliche Dicke der
Bauteile zwangslaufig Warmebriicken auf. Je nach
Wandaufbau sollte der Fensterrahmen zur Reduzierung
von Warmebriicken direkt an die Dammung der AuBen-
wand anschlieBen und ggf. liberddmmt werden.

proclima.com

Beanspruchung der Fensteranschlussfuge

Die Einbaulage des Fensters in der AuBenwand ist
abhédngig vom Wandaufbau, der Bauphysik, den
Befestigungs- und Abdichtungsméglichkeiten und den
Anforderungen an die Gestaltung innen und auBen.
Besonderes Augenmerk gilt der Reduzierung von
Warmebriicken und einem optimierten Isothermenverlauf.

Die Abbildung links zeigt, wie sich die Beanspruchung
des Fensters, z.B. durch Schlagregen, in Abhdngigkeit der
Einbaulage erhéht.

Befestigung

Alle planméaBig auf das Fenster wirkenden Kréfte missen
durch die geeignete Befestigung sicher in den Bauk&rper
abgeleitet werden. Die Einbaulage bestimmt u.a.
maBgeblich die Wahl des Befestigungssystems. Die
Lasteinleitung in den Baukdrper ist entsprechend zu
dimensionieren.

Einwirkende Krdfte: Eigenlast horizontal und vertikal,
Zusatzlasten durch Anbauteile, Windlast, Lasten aus
Eigengewicht, vertikale und ggf. horizontale Nutzlasten

-

-50°C -19°C 13°C 44°C 75°C 106°C 138°C 169°C 20°C

"




Anschliisse an Fenster und Tiiren _
Isothermenverldufe

Isothermenverliufe

Taupunkt- und schimmelpilzkritische
Temperatur

Zur Planung einer Fenstermontage ist heute - nicht
zuletzt aufgrund vermehrt auftretender Bauschaden - die
Betrachtung der Isothermenverldufe notwendig. Sie ist
die Grundlage fiir den fachgerechten Einbau und die
funktionssichere Abdichtung der Fensterfuge.

Isothermen kennzeichnen Punkte konstanter Temperatur
innerhalb von Bauteilen. Sie werden als Linien oder
Flachen dargestellt. Berechnet werden sie auf der
Grundlage der Randbedingungen nach DIN 4108 Bbl.2
mit einer Raumtemperatur von +20 °C und einer
AuBentemperatur von -5 °C. Entlang der +10 °C-Isother-
me kann sich Tauwasser bilden. Denn in diesem Bereich
kondensiert die Raumluft mit dem Normklima 20 °C und
50 % rel. Feuchte. Fiihrt diese Linie entlang der Bauteilo-
berflachen oder liegt auBerhalb des Bauteils, kann die
Raumluft kondensieren und die Oberflache wird feucht.
Bauschaden und Schimmel kdnnen die Folge sein. Noch
wichtiger fiir die Planung der Lage des Fensters im
Baukdrper ist allerdings die Betrachtung der Isotherme
von +13 °C. Bei einer Temperatur von 12,6 °C erreicht die
Luftfeuchte (ausgehend von 20 °C/50 %) eine rel.
Feuchte von 80 %, den Beginn einer Schimmelgefahr-
dung. Liegt diese Linie innerhalb der Konstruktion, ist also

Auf die Lage kommt es an

Wenn das Fenster weit auBen angeordnet wird, erhdht
sich die Tauwassergefahr an der inneren Fensterleibung.
Wenn das Fenster in der Mitte der Konstruktion angeord-
net wird, ist die duBere Fensterleibung ggf. zu ddmmen.

5

40 .

35
30

25

und Schii

20

15

Wassergehalt [g/m3]

10

Keine Tauwasser- und
Schimmelpilzbildung

15 -10 -5 0 5 10 |15 20 25 30
Temperatur [*C] 12,6 °C (gerundet = 13°C)

9,2 °C (gerundet = 10°C)

Beispiel: 20°C/ 50 %

35

die Oberflachentemperatur héher als 13 °C, ist eine
Tauwasser- oder Schimmelpilzbildung planerisch
ausgeschlossen. Denn die 13 °C-Isotherme beriicksichtigt
auch eine langer auftretende relative Luftfeuchte von
liber 80 % im oberflachennahen Bereich bei der bereits
Schimmelwachstum beginnen kann.

Bei zweischaligen Wandaufbauten oder Wandkleidungen
missen die Fenster in der Ebene der Dammschicht oder
mit ausreichender Uberdeckung des Rahmens durch die
Dd@mmung montiert werden.

0°C - 0°C I 0°C ———— Y
0°C 5°C = | 1 5 :C -
0] se—— 15 1
5°C —
T 10°C —
S g S
| 000
13C — A spas
Tauwasser
Oberfléichentemperatur Oberfldchentemperatur Oberfléchentemperatur Oberfléichentemperatur
< 13 °C: Gefahr von > 13 °C: unkritisches < 10 °C: Gefahr von > 13 °C: unkritisches
Schimmelpilzbildung Bauteil Tauwasserausfall / Bauteil
Schimmelpilzwachstum

Die richtige Einbaulage ist entscheidend!

v Uberdimmung des Blendrahmens vermindert Warmebriicken
v/ Zur Vermeidung von Oberflichenschimmel muss die 13 °C-Isotherme innerhalb der Konstruktion verlaufen
v/ Einbaulage zuriickversetzt vermindert Witterungsbelastung und Schadensanfalligkeit

... und die DAmmung ist perfekt
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Anschlussbander fiuir den

Mauerwerks- und Betonbau

Die Anschlussbénder fiir Fenster und Tiiren der CONTEGA-Familie lassen sich einfach und praxisgrecht verarbeiten und
sind sehr alterungsbestdndig. Die Binder kénnen auch Bauteilbewegungen sicher aufnehmen und bleiben dabei absolut
schlagregen- und luftdicht. Das haben sie unter schdrfsten Bedingungen im Bauteilversuch im Rahmen der ift-Priifungen

in Rosenheim unter Beweis gestellt.

Winddichtung auBBen

CONTEGA ssomoxsemn

Vollfldchig klebendes Fensteranschlussband fiir
auBen mit zusatzlicher Klebezone auf der Vliesseite
fiir einfachere Anwendung

| auten Jlall innen

(IR TN VISCONN

Feuchtevariable Fliissigabdichtung fiir innen und
auBen

EXTOSEAL e

Wasserfiihrendes Anschlussklebeband mit hoher
Klebkraft

Seite 16
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Die ift-Bauteilpriifung am Institut fiir Fenstertechnik in Rosenheim ist der Nachweis fiir Planer und Verarbeiter,
dass die gepriiften Bander selbst hochste Anforderungen an den Fenster- oder Tiiranschluss mit Sicherheit
dauerhaft erflillen konnen. Nahere Informationen zu den Nachweisen finden Sie beim jeweiligen Produkt.

proclima.com
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Ubersicht

auBen Sy

' CONTEGA sy

Intelligentes, vollflachig klebendes Fenster-
anschlussband fiir innen und auBen mit
zusatzlicher Klebezone auf der Vliesseite fiir
einfachere Anwendung

E

. F. = i | .%__-3',...- = -

Luf';c.]ichtung innen. - e ot _'- Uil
CONTEGA sonpoxsen CONTEGA

VolIflachig klebendes Fensteranschlussband fiir Intelligentes Fensteranschlussband fiir innen und
innen mit zusatzlicher Klebezone auf der Vliesseite auBen. RAL giitegesichert, fremdiiberwachte
fiir einfachere Anwendung Produktqualitat.

RAL

GUTEZEICHE

Fugendichtungs-
Seite 22 i “Sysiems Seite 36

Weitere Anschlussbander

3 CONTEGA FIDEN EXO CONTEGA SOLIDO SL CONTEGA SOLIDO EXO CONTEGA SOLIDO 1a
. ¢ Vorkomprimiertes, diffusions- Vollfldchig klebendes Fenster- Vollflachig klebendes, Fenster- Intelligentes, vollflachig kleben-
offenes, schlagregendichtes anschlussband fiir innen anschlussband fiir auBen des Fensteranschlussband fir
Fugendichtungsband fiir auBen S. 20 S. 26 innen und auBen
S. 38 S. 32
AT N ol

i o= Vi
L e N e =

.. und die Ddammung ist perfekt ! _
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Produktinformationen
Anschlussbinder

of

Anschlussbander fur den Holzbau

Die Anschlussbénder fiir Fenster und Tiiren der CONTEGA-Familie lassen sich einfach und praxisgrecht verarbeiten und
sind sehr alterungsbestdndig. Die Binder kénnen auch Bauteilbewegungen sicher aufnehmen und bleiben dabei absolut
schlagregen- und luftdicht. Das haben sie unter schérfsten Bedingungen im Bauteilversuch im Rahmen der ift-Priifun-
gen in Rosenheim unter Beweis gestellt.

| auten [ innen |
CONTEGA 5 [TTTHTTA VISCONN

Fensteranschlussband fiir auBen mit drei integrier- Feuchtevariable Fliissigabdichtung fiir innen und
ten Selbstklebezonen auBen

=
W - ',.

EXTOSEAL e

Wasserfiihrendes Anschlussklebeband mit hoher
Klebkraft

<

Seite 16
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IFT-Priifung

Die ift-Bauteilpriifung am Institut fiir Fenstertechnik in Rosenheim ist der Nachweis fiir Planer und Verarbeiter, e '_11:' "T{.;‘
dass die gepriiften Bander selbst hochste Anforderungen an den Fenster- oder Tiiranschluss mit Sicherheit A
dauerhaft erflillen konnen. Nahere Informationen zu den Nachweisen finden Sie beim jeweiligen Produkt. :

proclima.com



Produktinformationen 15
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" auBen innen

CONTEGA = CONTEGA

Fensteranschlussband fiir innen mit drei Intelligentes Fensteranschlussband fiir innen und
integrierten Selbstklebezonen auBen. RAL giitegesichert, fremdiiberwachte
Produktqualitat.

Seite 24 W\ nasvsiome Seite 36
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Weitere Anschlussbander

CONTEGA FIDEN EXO
¥ Vorkomprimiertes, diffusionsoffenes, schlag-
| regendichtes Fugendichtungsband fiir auBen

... und die DAmmung ist perfekt



EXTOSEAL ENCORS

Wetterschutz auBBen

EXTOSEAL zeas

@Iﬁ Wasserfiihrendes Absperrklebeband fiir innen und auBen

Zum Herstellen von Unterfensterbdnken, zum Anschluss von Fenstern im Mauerwerks- und Betonbau, fiir Anschliisse
von Holzwerkstoffplatten an glatte_ _mineralische Untergriinde, zur Verklebung von Unterdeckplatten aus Holzfaser
untereinander (z. B. in Kehlen und Ubergdngen) sowie fiir deren Anschliisse an angrenzende Bauteile.
-
v/ GroBer Bauteilschutz durch hohe Absperrwirkung

v/ Sichere Anwendung: Extrem hohe Klebkraft auch auf leicht feuchten und kalten Untergriinden
v/ Einfach zu verarbeiten: Sehr dehnbar - I4sst sich flexibel an Untergriinde und Ecken anpassen

. v/ Schneller weiterarbeiten: Haftet ohne Primern auf standfesten mineralischen Untergriinden
wasserdicht . . I
v/ Nachgewiesene Schlagregendichtheit bis zu 2400 Pa

v/ Eignung unabhingig bestitigt: Priifungen nach M0-01/1 am ift Rosenheim bestanden
v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Technische Daten

i Trager dehnbare PE-Tragerfolie
fﬂ\ st Kleber Butylkautschuk mit Acrylat modifiziert
m AgBE Trennlage silikonisierte PE-Folie
g s
Baupmduiiim b UmeRbandeast - Farpe Butylkautschuk: grau, Folie: schwarz
Flachengewicht ca. 1,9 kg/m?
Dicke ca. 1,1 mm
s,~Wert > 100 m
Freibewitterung 6 Monate
Schlagregendichtheit bis 600 Pa, Unterfensterbank
Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +35 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -20 °C bis +80 °C
Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Ldnge: 20 m; Breite: 100, 150, 200 und 300 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Auf Gberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht mdglich. Es diirfen
keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde
miissen ausreichend trocken und tragféhig sein. Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen-
und AuBenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium) bzw.
Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET). Verklebungen und Anschliisse
kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.), harten
Holzwerkstoffplatten (Span-, 0SB- und BFU-, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten) und mineralischen Untergriinden
wie Beton, unverputztes Mauerwerk oder Putz erfolgen. Bei der Verklebung von Holzfaserunterdeckplatten ist die
Vorbehandlung mit TESCON PRIMER erforderlich. Beton- oder Putzuntergriinde diirfen nicht absanden. Bei nicht
tragféhigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen. Beste Ergebnisse fiir die
Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung des Untergrundes
ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Rahmenbedingungen
Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.

Wind-, luftdichte oder regensichere Verklebungen kdnnen nur auf faltenfrei verlegten Dampfbremsen bzw. Unterdeck-
und Fassadenbahnen erreicht werden. Das Band ist unter Warmeeinwirkung selbstverschweiBend abdichtend.

proclima.com



EXTOSEAL ENCORS

Wetterschutz auBen

Anwendung als Unterfensterbank

of

g

| ¢
Am Blendrahmen verkleben In der Leibung hochfalten
Band abmessen (()ffnungsbreite + 2 x20 cm) und ab- Band in den Ecken ca. 20 cm hoch in die Leibung falten
schneiden. Schmale Trennfolie nach und nach abldsen und ebenfalls auf Blendrahmen verkleben.

und Band Zug um Zug am Blendrahmen im Fensterbank-
falz verkleben.

In der Leibung verkleben Senkrechte Uberstinde abschneiden

Mittlere Trennfolie Stiick fiir Stiick ablosen und Band Zug  Uberstehendes Band an den senkrechten Leibungen
um Zug in der Leibung verkleben. Dabei das Band exakt in  vorderkantenbiindig mit der Holzfaserddmmplatte
die Ecken fiihren. AnschlieBend liberall fest anreiben. abschneiden.

B8 . iR Ll

Waagerechten Uberstand abscheiden Fensterbank montieren

Waagerechten Uberstand vom Band mit Hilfe einer Fertige Unterfensterbank aus EXTOSEAL ENCORS. Folge-
Zulage bis auf 15 mm zuriickschneiden damit das Band gewerk Putz klebt die Anputzleiste an das liberstehende
spater lUber den Putz greift. Stilick Band. Endgliltiger Schutz der Leibung durch Einbau

einer Fensterbank.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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EXTOSEAL ENCORS

Produktinformation

Wetterschutz auBBen

Anwendung bei vorgehangtem Fenster

of

Profitipp

Fiir einen gleichméaBigen
seitlichen Uberstand von
EXTOSEAL ENCORS in
Fenstermitte eine Markierung
setzen.

Vorbereitung Ausgangssituation priifen

Die Breite des Bandes so wéhlen, dass der Fensterrahmen  Fenster und alle Verbindungsmittel miissen korrekt
seitlich komplett {iberklebt und auf dem Beton mind. eingebaut sein.
5 cm breit angeschlossen werden kann.

57

Untergrund reinigen Konsolen iiberkleben
Lose Bestandteile abfegen oder absaugen. Nicht Die Breite von EXTOSEAL ENCORS so wihlen, dass
standfeste (z.B. absandende) Untergriinde ggf. mit Konsolen bzw. Anker mind. 3 cm tiberklebt werden.
Profitipp TESCON PRIMER verfestigen. Mindestanschlussbreite auf der Wand 5 cm. Alternativ
kénnen groBe Schenkelldngen mit passenden Zuschnitten
Fir eine gerade Anschlussver- von EXTOSEAL ENCORS angeschlossen werden.
klebung auf der Vorderseite
des Fensterrahmens Markie- o | C TToem
rungen 1 cm von der Rahmen- [E] [E]
auBenseite setzen. Diese ist 1 T 7
fiir den oberen Anschluss
erforderlich. Fiir die seitli- / A=x+5+5
chen [unteren Anschliisse ist B - v |s| B=y+5+5
diese besonders bei Kunst- C=x+10+10
stofffenstern empfehlenswert.
.
B g L
L L) X L]
B [5em A 5em|

Band zuschneiden Am Fenster verkleben

Beim Zuschnitt flir den unteren und die seitlichen Klebe-  Verklebungen wasserfiihrend von der Unterseite des Fensters

bandzuschnitte jeweils 2 x 5 cm, fiir den oberen Zuschnitt ~ beginnend nach oben ausfiihren. Band auf die Halfte der

2 x 10 cm zum zugehdrigen RahmenmaB zugeben, damit ~ Gesamtldnge zusammenfalten und auf einer Seite den

spater wasserfiihrende Eckverklebungen hergestellt werden  schmalen Trennfolienstreifen ablgsen. Band in Fenstermitte

konnen. Werden Anschliisse je Seite mehrteilig hergestellt,  ansetzen und verkleben. Schmalen Trennfolienstreifen

muss die Klebebandiiberlappung mind. 3 cm betragen. komplett abziehen, Klebeband auseinander klappen und auf
dem Fensterrahmen verkleben.

proclima.com
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EXTOSEAL ENCORS

Wetterschutz auBBen

of

Auf der Wand verklebenden
zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk-/Betonunter-

Fiir den Anschluss an die Wand verbliebene Trennfoli- grund vermeiden, damit der Warmedammstoff bis an den
enstreifen abldsen und das Band mit dem Rahmen bzw. Fensterrahmen geschoben werden kann. Das Klebeband
dem Mauerwerksuntergrund verkleben. Dabei Hohlkehlen ~ mit der Anpresshilfe PRESSFIX fest anreiben.

Eckverklebungen herstellen rahmens sowohl auf dem Rahmen als auch auf dem

EXTOSEAL ENCORS gleichmaBig stark vordehnen, damit Mauerwerk/Beton verklebt werden kann. Nach dem
das Klebeband spannungsfrei um die Ecke des Fenster- Verkleben das Band mit PRESSFIX fest anreiben.

Oberer Anschluss

Die obere Anschlussverklebung 1 cm auf die Vorderseite
des Fensterrahmens fiihren, damit Wasser sicher
abgeleitet werden kann. Ist der Abstand zwischen
Fensterrahmen und Wand gréBer als 50 mm ist es
empfehlenswert einen Gefallekeil zu verwenden.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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CONTEGA SOLIDO SL

Luftdichtung innen

efl

ZERTIFIZIERTE

KOMPORENTI

Shaciogepaih rach

Mach den Mriterin. de Assichumes
For grundhetiichen Berserteng von
Bssproduites beim Umwelt busdinam?

Produktinformation

CONTEGA ssnmaxsn

Vollflachig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen

Fiir den raumseitig luftdichten Anschluss von Fenstern, Tiiren und Luftdichtungsebenen an flankierende Bauteile aus
Holz und an mineralischen Untergriinden, vollfiichig klebend.

Vorteile

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar

v/ Kann direkt iiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Eignung unabhingig bestatigt: Priifungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiinhrt

Technische Daten

Trager PP- Tragervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe weif3

sd—Wert 28 m

Luftdichtheit bis 1000 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Uberputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lange: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Unebene mineralische Untergriinde ggf. mit einem Glattstrich egalisieren. Auf
tiberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht mdglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verkleben-
den Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende Breite des Klebebandes sollte im Regelfall
60 mm bzw. 50 % der Leibungsfldche nicht lberschreiten. Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen Putzhersteller
erhéltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfdhig sein. Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen
pro clima Innenbahnen und anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium).
Verklebungen kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-,
0SB-, BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergriinden, wie z. B. Beton und Mauerwerk erfolgen. Beste Ergebnisse fiir
die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung des Untergrundes
ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist
eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebénder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck
achten. Luftdichte Verklebungen kénnen nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem Einbau des Anschlussbandes
erreicht werden. Erhdhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Liiften zligig abfiihren, ggf. Bautrock-
ner aufstellen. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht saugfahigen Untergriinden
beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.

proclima.com



Anwendung

=> Situation 1: Einbau vor Fenstermontage

Seitlich am Blendrahmen verkleben

Schmalen Trennfolienstreifen abziehen, biindig seitlich
am Blendrahmen ansetzen und Zug um Zug verkleben.
Dabei muss die Vliesseite des Bandes nach oben zeigen.

} In der Leibung verkleben und anreiben

Breiten Trennfolienstreifen abziehen und Band umlaufend
Zug um Zug mit der Leibung verkleben. Mit der Anpress-
hilfe pro clima PRESSFIX fest anreiben.

=> Situation 2: Einbau nach Fenstermontage

Auf Blendrahmen verkleben

Im Eckbereich mit der Verklebung beginnen. Band
zundchst ca. 2 cm auf dem waagerechten Teil des
Blendrahmens ansetzen und den Klebestreifen mit dem
Rahmen verkleben. Band um die Rahmenecke fiihren und
mit dem senkrechten Teil des Rahmens verkleben. Dabei
Zug um Zug die Trennfolie I6sen.

} Auf Leibung verkleben

Zweiten (breiten) Trennfolienstreifen auf der glatten
Membranseite Zug um Zug ldsen. Im Eckbereich mit der
Verklebung auf der Leibung beginnen. Uberstand auf der
angrenzenden Leibungsseite verkleben. Band bis in den
nichsten Eckbereich kleben. Uberstand auf die angren-
zende Leibungsseite kleben.

=> weitere Situationen

Giebelwand Mauerwerkswand, luftdichten
Anschluss herstellen

Dampfbremse heranfiihren. Dehnfalte herstellen, damit
Bauteilbewegungen aufgenommen werden kénnen. Alle
Trennfolienstreifen von CONTEGA SOLIDO SL abziehen.
Band mittig Gber der Verbindungsstelle ansetzen und Zug
um Zug verkleben. Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben.

Eckige Durchdringung Mauerwerk / Beton

Schmale Trennfolie abziehen und Band mit der ersten
Seite des Balkens verkleben. Breite Trennfolie ablésen und
Band mit der Wand verkleben. In den Balkenecken so
einschneiden, dass das Band auf der angrenzenden
Balkenseite verklebt werden kann. Andere Seiten analog
|uftdicht anschlieBen.

... und die DAmmung ist perfekt !
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Luftdichtung innen
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CONTEGA SOLIDO SL-D

@' CONTEGA ssnmoxsen

Vollfldchig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir innen mit zusétzlicher Klebezone

Fiir den raumseitig luftdichten Anschluss von Fenstern, Tiiren und Luftdichtungsebenen an flankierende Bauteile aus
Holz und mineralischen Untergriinden, vollfiéichig klebend. Die Klebezone auf der Viiesseite ermdglicht einfachere
Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage.

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luftdicht und die Verbindung ist belastbar

v/ Einfache Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Viesseite

v/ Kann direkt iiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Dampfbremse und Putz
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Eignung unabhingig bestitigt: Priifungen nach M0-01/1 am ift Rosenheim bestanden

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Technische Daten

R,

Trager PP- Tragervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
{ﬁ Hhadpeprif rach Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber

ﬂ‘EEE}_ﬂMMmM Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
R

Farbe weif3

sd—Wert 28 m

Luftdichtheit bis 1000 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Uberputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lénge: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Unebene mineralische Untergriinde ggf. mit einem Glattstrich egalisieren.
Auf Giberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht mdglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu
verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende Breite des Klebebandes sollte
im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht liberschreiten. Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen
Putzhersteller erhaltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfédhig sein. Die dauerhafte Verklebung wird
erreicht auf allen pro clima Innenbahnen und anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP
und Aluminium). Verklebungen kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerk-
stoffplatten (Span-, OSB-, BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergriinden, wie z. B. Beton und Mauerwerk
erfolgen. Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden
erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck
achten. Luftdichte Verklebungen kénnen nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem Einbau des Anschlussbandes
erreicht werden. Erhdhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Liiften ziligig abfiihren, ggf. Bautrock-
ner aufstellen. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht saugfahigen Untergriinden
beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.
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CONTEGA SOLIDO SL-D

Luftdichtung innen

Anwendung

=> Situation 1: Einbau vor => Situation 2: Einbau nach Hinweis
Fenstermontage Fenstermontage :
S Als Alternative fiir
o Situation 2 verwenden Sie
¥l bitte CONTEGA SOLIDO SL.
At

Seitlich am Blendrahmen verkleben Auf Blendrahmen verkleben

Einzelnen Trennfolienstreifen auf der bedruckten Seite Im Eckbereich des Blendrahmens mit der Verklebung
abziehen, seitlich am Blendrahmen ansetzen und Zug um | | beginnen. Band zunachst ca. 2 cm auf dem waagerechten
Zug verkleben. Dabei muss die bedruckte Seite des Teil des Blendrahmens ansetzen und den Klebestreifen
Bandes zum Fenster (nach oben) zeigen. mit dem Rahmen verkleben. Band um die Rahmenecke

fiihren und mit dem senkrechten Teil des Rahmens
verkleben. Dabei Zug um Zug die Trennfolie I6sen.

Ecke ausbilden Auf Leibung mit Dehnfalte verkleben

CONTEGA SOLIDO SL-D im Eckbereich ca. 2 cm (Lénge Zweiten (breiten) Trennfolienstreifen |6sen und Band Zug
der Eckdiagonale der Fuge) iiberstehen lassen und als um Zug auf der Leibung verkleben. Im Eckbereich mit der
Eckfalte verkleben. Verklebung der Leibung beginnen. Dabei eine Dehnfalte

ausbilden, damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden
konnen. Band bis in den nachsten Eckbereich kleben.

In der Leibung verkleben und anreiben Ecke iiberkleben
Trennfolienstreifen auf der Membranseite (unbedruckte Band im Eckbereich mit mindestens 2 cm Uberlappung
Seite) I6sen und Band Zug um Zug auf der Leibung ver- verkleben.

kleben. Dabei eine Dehnfalte ausbilden, damit Bauteil-
bewegungen aufgenommen werden kénnen. Band fest
anreiben, z. B. mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.

... und die DAmmung ist perfekt ! _

pro clima’




Produktinformation
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Fensteranschlussband innen

Fiir den raumseitigen luftdichten Anschluss von Fenstern und Tiiren im Holzbau, mit drei Klebestreifen.

v/ Einfache Verarbeitung: Extra diinn fiir leichtes Falten im Eckbereich

v/ Eignung unabhingig bestitigt: Priifungen nach M0-01/1 am ift Rosenheim bestanden

v/ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA EXO auBen

v/ Vliesseite iiberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Dampforemse und Putz

v/ Flexibel einsetzbar: Drei Klebestreifen fiir Anwendungen im Holzbau, Mauerwerks- und Betonbau

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiinhrt

Technische Daten

{ﬁ SchadtepeeiiR sch Trager PP-Vlies und PP-Copolymer-Spezialmembran
AEBE Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber

Farbe hellblau

s,~Wert 23m

Luftdichtheit bis 1000 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lange: 30 m; Breite: 85 und 120 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Auf Gberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht mdglich. Es dirfen
keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzu-
putzende Breite des Klebebandes sollte im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht liberschreiten.
Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen Putzhersteller erhdltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken
und tragfdhig sein. Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innenbahnen und anderen Dampf-
brems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium). Verklebungen kénnen auf gehobeltem und
lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-Platten) erfolgen. Fiir die
Anschlussverklebung auf Mauerwerk bzw. Beton oder rauen Untergriinden ORCON F verwenden. Beste Ergebnisse fiir
die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung des Unter-
grundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Bei nicht tragfahigen
Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.
Luftdichte Verklebungen kénnen nur durch einen faltenfreien und ununterbrochenen Einbau des Anschlussbandes
erreicht werden. Erhohte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Liiften ziigig abfiihren, ggf. Bau-
trockner aufstellen. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht saugfahigen Untergriinden
beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich. Erfolgt der luftdichte Anschluss erst nach dem Verputzen, kann es zu
Feuchteeintrag in die Warmeddmmung oder zu Stérungen im Bauablauf kommen.
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Anwendung
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Holzrahmenbau nach Fenstereinbau

Ist das Fenster bereits eingebaut, wird CONTEGA SL auf
dem Blendrahmen verklebt.

/
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Holzrahmenbau vor Fenstereinbau

CONTEGA SL wurde bereits seitlich am Blendrahmen
angeschlossen, z. B. vom Fensterbauer.

T

Massivbau nach Fenstereinbau

Ist das Fenster bereits eingebaut, wird CONTEGA SL auf
dem Blendrahmen verklebt.

I

Massivbau vor Fenstereinbau

CONTEGA SL wurde bereits seitlich am Blend-
rahmen angeschlossen, z. B. vom Fensterbauer.

... und die DAmmung ist perfekt

Anwendung

Band auf der Leibung und auf dem Blendrahmen fest
anreiben. Besonders effizientes und Hande schonendes
Anreiben mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.

-E" BT
¥

.

Trennfolie entfernen, Band im Eckbereich falten und
untereinander verkleben. AnschlieBend Band umlaufend
luftdicht auf der Leibung verkleben. Band fest anreiben.

Band mit Klebestreifen auf dem Blendrahmen ansetzen
und verkleben. Auf der Leibung Kleberaupe vom
Anschlusskleber ORCON F im engen Zickzack auftragen
und Band in den Kleber legen. Fertig zum Uberputzen.

Band im Eckbereich untereinander verkleben. ORCON F
im engen Zickzack auf Leibung auftragen. Band in den
Kleber legen. Fertig zum Uberputzen.

Luftdichtung innen

CONTEGA SL

Hinweis

Erfolgt der luftdichte
Anschluss erst nach dem
Verputzen, kann es zu
Feuchteeintrag in die
Warmedammung oder zu
Stérungen im Bauablauf
kommen.

Technik-Hotline

Bei abweichenden Rand-
bedingungen erreichen Sie
die pro clima Technik-Hotline
S. 65

pro clima’



Produktinformation
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Vollfldchig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir auBen

Fiir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Tiiren an flankierende Bauteile
aus Holz und mineralische Untergriinde, wie z. B. Beton und Mauerwerk, vollficichig klebend.

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar

v/ Kann direkt iiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Eignung unabhingig bestatigt: Priifungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Technische Daten

Trager PP-Trégervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe schwarz

s,~Wert 0,7m

Freibewitterung 3 Monate

Wassersaule > 2.500 mm

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Uberputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lange: 30 m; Breite: 80, 100, 150 und 200 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Unebene mineralische Untergriinde ggf. mit einem Glattstrich egalisieren.
Auf lberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu
verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende Breite des Klebebandes sollte
im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht tiberschreiten. Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen
Putzhersteller erhiltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfahig sein. Die dauerhafte Verklebung wird
erreicht auf allen pro clima AuBenbahnen, anderen Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B.
aus PP und PET). Verklebungen konnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerk-
stoffplatten (Span-, OSB-, BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergriinden, wie z. B. Beton und Mauerwerk
erfolgen. Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden
erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen
Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebénder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck
achten. Schlagregensichere und winddichte Verklebungen kdnnen nur durch einen faltenfreien und ununterbrochenen

Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht
saugfahigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.

proclima.com



Anwendung

=> Situation 1: Einbau vor
Fenstermontage

Seitlich am Blendrahmen verkleben

Schmalen Trennfolienstreifen abziehen, biindig seitlich
am Blendrahmen ansetzen und verkleben. Dabei muss die
bedruckte Seite des Bandes nach oben zeigen.

v

Ecke ausbilden

Damit das Band spater einfach und sicher in der Fenster-
leibung verklebt werden kann, Eckfalten wie hier gezeigt
herstellen und CONTEGA SOLIDO EXO umlaufend ver-
kleben.

v

In der Leibung verkleben und anreiben

Trennfolienstreifen abziehen und Band umlaufend in der
Leibung verkleben.

=> Situation 2: Einbau nach
Fenstermontage

Auf Blendrahmen verkleben

Schmalen Trennfolienstreifen l6sen. CONTEGA SOLIDO
EXO auf voller Klebestreifenbreite mit einem Uberstand
von 2 cm direkt auf die Ecke des Blendrahmens ansetzen.
Uberstand in die anliegende Leibungsseite kleben.

Auf Leibung mit Dehnfalte verkleben

Trennfolienstreifen 16sen und Band Zug um Zug auf der
Leibung verkleben. Dehnfalte ausbilden, damit Bauteil-
bewegungen aufgenommen werden kénnen. Band auf der
Unterfensterbank auf der Leibung verkleben.

v

Ecke iiberkleben und Fenster umlaufend
verkleben

In gleicher Weise das gesamte Fenster (Blendrahmen und
Leibung) verkleben. Darauf achten, dass die Ecken Gber-
klebt werden.

... und die DAmmung ist perfekt !

pro clima’
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CONTEGA SOLIDO EXO-D

@' CONTEGA ssnmaxzem

Vollfldchig klebendes Putz- und Fensteranschlussband fiir auBen mit zusitzlicher Klebezone

Fiir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Tiiren an flankierende Bauteile
aus Holz und mineralische Untergriinde, wie z. B. Beton und Mauerwerk, vollficichig klebend. Die Klebezone auf der
Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage.

v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort schlagregensicher und die Verbindung ist belastbar

v/ Einfache Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Viesseite

v/ Kann direkt iiberputzt werden: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Eignung unabhingig bestitigt: Priifungen nach M0-01/1 am ift Rosenheim bestanden

Technische Daten

Trager PP-Trdgervlies, PP-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Eigenschaft Wert

Farbe schwarz

s,~Wert 0,7m

Freibewitterung 3 Monate

Wasserséule > 2.500 mm

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Uberputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab-10 °C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lange: 30 m; Breite: 80 und 100 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Unebene mineralische Untergriinde ggf. mit einem Glattstrich egalisieren.
Auf iiberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu
verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende Breite des Klebebandes sollte
im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht liberschreiten. Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen
Putzhersteller erhaltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfahig sein. Die dauerhafte Verklebung wird
erreicht auf allen pro clima AuBenbahnen, anderen Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B.
aus PP und PET). Verklebungen kdnnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerk-
stoffplatten (Span-, OSB-, BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergriinden, wie z. B. Beton und Mauerwerk
erfolgen. Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden
erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck
achten. Schlagregensichere und winddichte Verklebungen kdnnen nur durch einen faltenfreien und ununterbrochenen
Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht
saugfahigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.
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Anwendung

=> Situation 1: Einbau vor
Fenstermontage

Seitlich am Blendrahmen verkleben

Einzelnen Trennfolienstreifen auf der bedruckten Seite
abziehen, seitlich am Blendrahmen ansetzen und Zug
um Zug verkleben. Dabei muss die bedruckte Seite des
Bandes zum Fenster (nach oben) zeigen.

v

Ecke ausbilden

CONTEGA SOLIDO EXO-D im Eckbereich ca. 2 cm (Linge
der Eckdiagonale der Fuge) iiberstehen lassen und als
Eckfalte verkleben.

CONTEGA SOLIDO EXO-D in der Leibung
verkleben und anreiben

Trennfolienstreifen auf der Membranseite (unbedruckte
Seite) I6sen und Band Zug um Zug auf der Leibung ver-
kleben. Dabei eine Dehnfalte ausbilden, damit Bauteil-
bewegungen aufgenommen werden kdnnen. Band fest
anreiben, z. B. mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.
Unterfensterbank einbauen (EXTOSEAL ENCORS).

=> Situation 2: Einbau nach
Fenstermontage

r, i

Auf Blendrahmen verkleben

Schmalen Trennfolienstreifen auf der Membranseite (un-
bedruckte Seite) ca. 5-10 cm abziehen. Band um die Ecke
fiihren und Fenster umlaufend Zug um Zug verkleben.

Auf Leibung mit Dehnfalte verkleben

Zweiten (breiten) Trennfolienstreifen lésen und Band Zug
um Zug auf der Leibung verkleben. Im Eckbereich mit der
Verklebung der Leibung beginnen. Dabei eine Dehnfalte
ausbilden, damit Bauteilbewegungen aufgenommen
werden kénnen.

Fenster umlaufend verkleben und Ecke tliber-
kleben

In gleicher Weise das restliche Fenster (Blendrahmen
und Leibung) verkleben. Darauf achten, dass die Ecken
mit mind. 2 cm Uberlappung iiberklebt werden. Die
Verklebung muss ununterbrochen winddicht und schlag-
regensicher sein.

... und die DAmmung ist perfekt !

pro clima’
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CONTEGA SOLIDO EXO-D

Wetterschutz auBBen

Hinweis

Als Alternative fiir
Situation 2 verwenden Sie
bitte CONTEGA SOLIDO EXO.




Produktinformation
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Putzanschlussband fiir auBen

Fiir den auBenseitig winddichten und schlagregensicheren Anschluss von Fenstern und Tiiren an flankierende Bauteile,
mit drei Klebestreifen.

v/ Einfache Verarbeitung: Extra diinn fiir leichtes Falten im Eckbereich

v/ Eignung unabhingig bestitigt: Priifungen nach MO-01/1 am ift Rosenheim bestanden

v/ Sichere Anschlussfugen in Verbindung mit CONTEGA SL innen

v/ Vliesseite iiberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fenster bzw. Winddichtung und Putz
v/ Flexibel einsetzbar: Drei Klebestreifen fiir Anwendungen im Holz-, Mauerwerks- und Betonbau

Technische Daten

Stoff

Trager zweilagige Spezialmembran aus PP-Vlies und
TEEE-Funktionsfilm

Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber

Eigenschaft Wert

Farbe dunkelgrau

s,~Wert 0,05m

Freibewitterung 3 Monate

Wassersaule > 2.500 mm

Schlagregendichtheit bis 600 Pa, umlaufend

Anforderung Verklebung un-/gealtert bestanden

Verarbeitungstemperatur ab-10 °C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lange: 30 m; Breite: 85 und 120 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Auf Gberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht maglich. Es dirfen
keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzu-
putzende Breite des Klebebandes sollte im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht iiberschreiten.
Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen Putzhersteller erhaltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken
und tragfihig sein. Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima AuBenbahnen, anderen Unterdeck-/
Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET). Verklebungen kénnen auf gehobeltem und
lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-, OSB- und BFU-Platten) erfolgen. Fiir die
Anschlussverklebung auf Mauerwerk bzw. Beton oder rauen Untergriinden ORCON F verwenden. Beste Ergebnisse fiir
die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung des Unter-
grundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Bei nicht tragfahigen
Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen
Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebénder fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck
achten. Schlagregensichere und winddichte Verklebungen kdnnen nur durch einen faltenfreien und ununterbrochenen

Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht
saugfahigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.
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CONTEGA EXO

Wetterschutz auBBen

Anwendung
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Holzrahmenbau nach Fenstereinbau

Band auf der Leibung und auf dem Blendrahmen fest
Ist das Fenster bereits eingebaut, wird CONTEGA EXO auf  anreiben. Besonders effizientes und Hande schonendes
dem Blendrahmen verklebt. Anreiben mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX.

]

Holzrahmenbau vor Fenstereinbau

Trennfolie entfernen, Band im Eckbereich falten und
CONTEGA EXO wurde bereits seitlich am Blendrahmen untereinander verkleben. AnschlieBend Band umlaufend
angeschlossen, z. B. vom Fensterbauer. schlagregensicher und winddicht auf der Leibung

verkleben. Band fest anreiben.

Massivbau nach Fenstereinbau

Band mit Klebestreifen auf dem Blendrahmen ansetzen
Ist das Fenster bereits eingebaut, wird CONTEGA EXO auf  und verkleben. Auf der Leibung Kleberaupe vom An-
dem Blendrahmen verklebt. schlusskleber ORCON F im engen Zickzack auftragen und
Band in den Kleber legen. Fertig zum Uberputzen. Technik-Hotline

i
. i e
o

Massivbau vor Fenstereinbau

Bei abweichenden Rand-
bedingungen erreichen Sie
die pro clima Technik-Hotline
S. 65

Hinweis zur Verarbeitung

Verarbeitungsfilm
CONTEGA EXO:

Band im Eckbereich untereinander verkleben. ORCON F
CONTEGA EXO wurde bereits seitlich am Blendrahmen im engen Zickzack auf Leibung auftragen. Band in den
angeschlossen, z. B. vom Fensterbauer. Kleber legen. Fertig zum Uberputzen.

... und die DAmmung ist perfekt

pro clima’




eff

Prinzipskizze

T

Produktinformation

CONTEGA seomam

Intelligentes, vollflachig klebendes Fensteranschlussband fiir innen und auBen

Fiir den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Tiiren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene. Aufgrund
der intelligenten, feuchtevariablen Funktionsmembran ist CONTEGA SOLIDO 1Q auch fiir den duBeren winddichten und
schlagregensicheren Anschluss geeignet.

v/ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fiir innen und auBen durch intelligente Funktionsmembran
v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar

v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich

v/ Normengerechtes Bauen: fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Vliesseite iiberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fensteranschluss und Putz

v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Technische Daten

Trager PP-Tragervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe weil, Druck: griin

s,~Wert feuchtevariabel 04->25m

Freibewitterung 3 Monate

Wassersaule > 2.500 m

Uberputzbar ja

Verarbeitungstemperatur ab-10°C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C

Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Ldnge: 30 m; Breite: 80, 100, 150, 200 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Unebene mineralische Untergriinde ggf. mit einem Glattstrich egalisieren.
Auf Giberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht mdglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu
verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende Breite des Klebebandes sollte
im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht liberschreiten. Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen
Putzhersteller erhaltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfédhig sein. Die dauerhafte Verklebung wird
erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE,
PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).
Verklebungen kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-,
0SB- und BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergriinden, wie z. B. Beton und Mauerwerk erfolgen. Beste
Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung
des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Bei nicht tragfahigen
Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit dem TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck
achten. Schlagregensichere, winddichte oder luftdichte Verklebungen kénnen nur bei faltenfreiem und ununterbroche-
nem Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Erhdhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges
Liften zligig abfiihren, ggf. Bautrockner aufstellen. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei
nicht saugfdhigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.
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Anwendung

=> Situation 1: Einbau vor Fenstermontage

=V

e

Seitlich am Blendrahmen verkleben

Schmalen Trennfolienstreifen abziehen, biindig seitlich
am Blendrahmen ansetzen und verkleben. Biander auf der
Fensterinnen- und AuBenseite verkleben. ACHTUNG:
Beim Verkleben auf der AuBenseite auf wasserfiihrende
Uberlappung achten!

} In der Leibung verkleben und anreiben

Trennfolienstreifen abziehen und Band umlaufend in der
Leibung verkleben.

=> Situation 2: Einbau nach Fenstermontage

Band abléngen

Zu jeder Seitenldnge des Blendrahmens ca. 6-8 cm
zugeben und CONTEGA SOLIDO 1Q mit dieser Lange
zuschneiden. Schmale Trennfolie 16sen und Band mit
ca. 2 cm Breite auf dem Blendrahmen verkleben.

} Auf Leibung verkleben

Zweiten (breiten) Trennfolienstreifen Zug um Zug ldsen.
Im Eckbereich mit der Verklebung auf der Leibung
beginnen. Band umlaufen in der Leibung verkleben.
Uberstinde auf den jeweils angrenzenden Leibungsseiten
verkleben.

=> weitere Situationen

e e I S
# i _“'d-":' ﬁ‘___ ...-""'?;‘____,.""

e
ol -

Anschluss Bahn an Mauerwerkswand

Dampfbremse heranfiihren. Dehnfalte herstellen, damit
Bauteilbewegungen aufgenommen werden kdnnen.
Trennfolienstreifen von CONTEGA SOLIDO 1Q abziehen.
Band mittig lber der Verbindungsstelle ansetzen und Zug
um Zug verkleben. Mit pro clima PRESSFIX fest anreiben.

Eckige Durchdringung Mauerwerk / Beton

Schmale Trennfolie abziehen und Band mit der ersten
Seite des Balkens verkleben. Breite Trennfolie ablésen und
Band mit der Wand verkleben. In den Balkenecken so
einschneiden, dass das Band auf der angrenzenden
Balkenseite verklebt werden kann. Andere Seiten analog
luftdicht anschlieBen.

... und die DAmmung ist perfekt !

pro clima’
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CONTEGA SOLIDO IQ
Luftdichtung innen

Wetterschutz auBen




@I CONTEGA ssrmroremn

Intelligentes, vollflachig klebendes Fensteranschlussband fiir innen und auBen mit zusatzlicher Klebezone

Fiir den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Tiiren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene. Aufgrund

‘ ., Y der intelligenten, feuchtevariablen Funktionsmembran ist CONTEGA SOLIDO 1Q-D auch fiir den duBeren winddichten
KN A \ und schlagregensicheren Anschluss geeignet. Die Klebezone auf der Vliesseite ermdglicht einfachere Verklebung an
“.‘; ' l} Fenster und Tiiren bei Verarbeitung vor deren Montage.

% = _._e;_ -y
o= g Vorteile

v/ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fiir innen und auBen durch intelligente Funktionsmembran
_ v/ Spart Zeit: Fuge ist sofort luft- oder schlagregendicht und die Verbindung ist belastbar

v/ Sicherer Anschluss: wasserfester SOLID-Kleber haftet extrem auch auf mineralischen Untergriinden
v/ Einfache Verarbeitung durch zusitzliche Klebezone auf der Vliesseite
v/ Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich
v/ Normengerechtes Bauen: fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2

v/ Vliesseite iiberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fensteranschluss und Putz
v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiinhrt

Technische Daten

Trager PP-Trégervlies, PE-Copolymer Spezialmembran
Kleber modifizierter wasserfester SOLID-Kleber
Trennlage 1- bzw. 2-fach geteilte, silikonisierte PE-Folie
Farbe weiB, Druck: griin
Prinzipskizze s,-Wert feuchtevariabel 04->25m
Freibewitterung 3 Monate
Wassersaule > 2.500 m
Uberputzbar ja
Verarbeitungstemperatur ab-10°C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen
Lange: 30 m; Breite: 80, 100, 150 mm
Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Unebene mineralische Untergriinde ggf. mit einem Glattstrich egalisieren.
Auf iiberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu
verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende Breite des Klebebandes sollte
im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht Giberschreiten. Detaillierte Empfehlungen sind beim jeweiligen
Putzhersteller erhdltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfahig sein. Die dauerhafte Verklebung wird
erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE,
PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B. aus PP und PET).
Verklebungen kénnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoffplatten (Span-,
0SB- und BFU-Platten) sowie auf mineralischen Untergriinden, wie z. B. Beton und Mauerwerk erfolgen. Beste
Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung
des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert. Bei nicht tragfahigen
Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit dem TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.
Schlagregensichere, winddichte oder luftdichte Verklebungen kdnnen nur bei faltenfreiem und ununterbrochenem

Produktinformation

proclima.com
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CONTEGA SOLIDO 1Q-D
Luftdichtung innen

Wetterschutz auBen

Anwendung

Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Erhohte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Liften
ziigig abfiihren, ggf. Bautrockner aufstellen. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers bei nicht
saugfdhigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.

Faa: ¢

-

h——. J
Seitlich am Blendrahmen verkleben Ecke ausbilden

Biindig seitlich am Blendrahmen ansetzen und verkleben.  Damit das Band spater einfach und sicher in der Fenster-

Bénder auf der Fensterinnen- und AuBenseite verkleben. leibung verklebt werden kann, Eckfalten wie hier gezeigt
ACHTUNG: Beim Verkleben auf der AuBenseite auf herstellen und CONTEGA SOLIDO |1Q-D umlaufend verkleben.
wasserflinrende Uberlappung achten! Die Lange der Uberklebung muss ca. 1,5 x Fugenbreite

entsprechen um unnétige Falten zu vermeiden.

L

4 3

Abschneiden und verkleben In der Leibung verkleben und anreiben
Band am Ende mit ca. 5 cm Uberlappung abschneiden. Trennfolienstreifen abziehen und Band umlaufend
Die Enden am Blendrahmen iiberkleben. verkleben.
e | -. ‘
i ] "'.""
. "'- . rrﬂ
e

Fest anreiben Fertig

Band umlaufend mit der Anpresshilfe pro clima PRESSFIX  Fertiger luftdichter bzw. schlagregensicherer Anschluss.
fest anreiben. Band kann jetzt liberputzt werden.

... und die DAmmung ist perfekt !
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Fiir Mauerwerksbau mit
1 Selbstklebestreifen

Fiir Holzrahmenbau mit
2 Selbstklebestreifen

m

ﬁ Schaduofigepeit nach
AgBE
Hach den Knfenen des Aanachuiry

fur gundsstiichin Bawerutg von
Bauprodulen Beim Unmwelbandesass

RAL

GUTEZEICHER
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Produktinformation

CONTEGA =

Intelligentes Fensteranschlussband fiir innen und auBBen

Fiir den inneren luftdichten Anschluss von Fenstern und Tiiren an die Dampfborems- und Luftdichtungsebene. Aufgrund der
intelligenten, feuchtevariablen Funktionsmembran ist CONTEGA 1Q auch fiir den duBBeren winddichten und schlagregen-
sicheren Anschluss geeignet.

v/ Sichere Verarbeitung: Das gleiche Band fiir innen und auBen durch intelligente Funktionsmembran
v/ Extra diinn: fiir leichtes Falten im Eckbereich

v Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Sichere Funktion unabhangig bestatigt: Trigt das RAL-Giitezeichen

v/ Sichere Anschlussfugen: Dehnfalte kann Bauteilbewegungen aufnehmen

v/ Vliesseite iiberputzbar: Definierter Ubergang zwischen Fensteranschluss und Putz

v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiihrt

Technische Daten

Trager PP-Vlies und PE-Copolymer-Spezialmembran
Kleber Spezial Acrylat-Haftkleber
Farbe dunkelblau

s,~Wert 0,25 - 10 m feuchtevariabel
Freibewitterung 3 Monate

Anforderung Verklebung un-/gealtert  bestanden

Uberputzbar ja

RAL Giitezeichen vorhanden
Verarbeitungstemperatur ab-10°C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung kiihl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. 12941 - Linge: 30 m; Breite: 90 mm, 1 Klebestreifen (Anwendung im Mauerwerks- und Betonbau)
Art.-Nr. 13016 - Lange: 30 m; Breite: 90 mm, 2 Klebestreifen (Anwendung im Holzbau)

Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Auf liberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht mdglich. Es diirfen keine
abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Die einzuputzende
Breite des Klebebandes sollte im Regelfall 60 mm bzw. 50 % der Leibungsflache nicht liberschreiten. Detaillierte Empfeh-
lungen sind beim jeweiligen Putzhersteller erhaltlich. Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfahig sein. Die
dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampfbrems- und Luftdich-
tungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungsbahnen (z. B.
aus PP und PET). Verklebungen kdnnen auf gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen, harten Holzwerkstoff-
platten (Span-, OSB- und BFU-Platten) erfolgen. Fiir die Anschlussverklebung auf Mauerwerk bzw. Beton oder rauen
Untergriinden ORCON F verwenden. Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwerti-
gen Untergriinden erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen
empfehlenswert. Bei nicht tragfahigen Untergriinden ist eine Vorbehandlung mit TESCON PRIMER zu empfehlen.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Klebebander fest anreiben. Auf ausreichenden Gegendruck achten.
Schlagregensichere, winddichte oder luftdichte Verklebungen kdnnen nur durch einen faltenfreien und ununter-
brochenen Einbau des Anschlussbandes erreicht werden. Erhéhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und
stetiges Liiften ziigig abfiihren, ggf. Bautrockner aufstellen. Beim Verputzen bitte die Empfehlungen des Putzherstellers
bei nicht saugfdhigen Untergriinden beachten. Ggf. ist eine Haftbriicke erforderlich.
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Anwendung

=> Holzbau
innen und auBen

Band auf Blendrahmen verkleben

Vor dem Einbau des Fensters CONTEGA 1Q seitlich am
Blendrahmen mit der unbedruckten Seite zur Leibung hin

verkleben. Band fest anreiben.
h 4

Ecken ausbilden

Damit das Band spater einfach und sicher in der Fenster-
leibung verklebt werden kann, Eckfalten wie hier gezeigt
herstellen.

Enden verkleben

Fiir eine konsequente Luft- bzw. Winddichtung Anfang
und Ende von CONTEGA 1Q mit einem Streifen DUPLEX
miteinander verkleben.

D 4

Band umlaufend in Leibung verkleben

Fenster in Leibung einbauen, anschlieBend Trennfolie vom
CONTEGA 1Q I6sen und Band umlaufend in der Leibung
luft- bzw. winddicht verkleben. Band fest anreiben. Auf
luft- bzw. winddichte Ausbildung der Ecken achten.

=> Mauerwerksbau
innen und auBBen

Band auf Blendrahmen verkleben

Vor dem Einbau des Fensters CONTEGA 1Q seitlich
am Blendrahmen mit der unbedruckten Seite zur

Leibung hin verkleben. Band fest anreiben.
b

Ecken ausbilden

Damit das Band spater einfach und sicher in der Fenster-
leibung verklebt werden kann, Eckfalten wie hier gezeigt

herstellen.
v

Enden verkleben

Fiir eine konsequente Luft- bzw. Winddichtung Anfang
und Ende von CONTEGA 1Q mit einem Streifen DUPLEX
miteinander verkleben.

v

Band umlaufend in Leibung verkleben

Fenster in Leibung einbauen, anschlieBend auf der Leibung
ca. 5 mm breite Kleberaupe vom Anschlusskleber ORCON F
im engen Zickzack umlaufend auftragen und Band luft-
bzw. winddicht in den Kleber legen. Auf luft- bzw.
winddichte Ausbildung der Ecken achten.

... und die DAmmung ist perfekt !
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Luftdichtung innen

Wetterschutz auBen
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Hinweis

Die integrierte Dehnfalte
aktiviert sich bei Bauteil-
bewegungen automatisch
und bietet erhdhte Sicherheit
gegen AbreiBen. Undicht-
heiten, die zu Bauschaden
und Schimmel flihren
konnten, beugt CONTEGA 1Q
somit optimal vor.

Technik-Hotline

Bei abweichenden Rand-
bedingungen erreichen Sie
die pro clima Technik-Hotline
S. 65




Produktinformation

CONTEGA FIDEN EXO

Wetterschutz auBBen

@' CONTEGA commzw

Fugendichtungsband fiir auBen

Fiir den duBeren diffusionsoffenen und schlagregendichten Abschluss von Anschlussfugen im Hochbau.

v/ Dauerhafte Fugendichtung durch besonders hohe Witterungsbestindigkeit
v/ Erfiillt hichste Anforderungen: BG1-Qualitit

v/ Sorgt fiir trockene Bauteile: Schlagregendicht und diffusionsoffen

v/ RAL-giitegesicherte Montage

v/ GroBes Sortiment fiir alle liblichen Fugenbreiten

B weeow B
e Technische Daten
m
E_:?_F Material Offenzelliger Polyurethan-Weichschaum mit
Polymerimpragnierung

Farbe anthrazit
s,~Wert <05m
Brandverhalten B1, P-NDS04-1001
Fugendurchldssigkeit a < 0,1 m3/[(h*m*(daPa)n]
Belastungsgruppe BG1
Schlagregendichtheit Forderungen erfiillt bis 600 Pa
Witterungsbestandigkeit bestanden
Uberputzbar / iiberstreichbar  ja
Vertréaglichkeit mit gegeben
herkdmmlichen Baustoffen
Verarbeitungstemperatur ab+1°C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -30 °C bis +90 °C
Lagerung 1 °C-20 °C, 12 Monate, kiihl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. 15547 - Lange: 10 m; Breite: 10 mm; Fuge: 2-3 mm
Art.-Nr. 15548 - Linge: 10 m; Breite: 15 mm; Fuge 2-3 mm
Art.-Nr. 15549 - Linge: 8 m; Breite: 12 mm; Fuge: 3-6 mm
Art.-Nr. 15550 - Lange: 8 m; Breite: 15 mm; Fuge: 3-6 mm
Art.-Nr. 15552 - Ldnge: 5 m; Breite: 15 mm; Fuge: 5-10 mm
Art.-Nr. 15553 - Ldnge: 5 m; Breite: 20 mm; Fuge: 5-10 mm
Art.-Nr. 15554 - Lange: 4,3 m; Breite: 15 mm; Fuge: 7-12 mm
Art.-Nr. 15555 - Lange: 4,3 m; Breite: 20 mm; Fuge: 7-12 mm
Art.-Nr. 15556 - Lange: 3,3 m; Breite: 20 mm; Fuge: 8-15 mm
Art.-Nr. 15557 - Lange: 2,6 m; Breite: 20 mm; Fuge: 10-18 mm

Untergriinde

Fuge grob von Staub und Schmutz reinigen. Mauerwerk muss ggf. mit einem Glattstrich egalisiert werden (z. B.
Mértelfugen). Fensterrahmen seitlich reinigen. Auf liberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es
diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).
Untergriinde miissen ausreichend trocken und tragfahig sein. Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf gehobelten
und lackierten Holzfenstern und auf Kunststofffenstern. Oberfldchen diirfen nicht abweisend ausgeriistet sein. Beste
Ergebnisse fiir die Sicherheit der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung
des Untergrundes ist eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.
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CONTEGA FIDEN EXO

Wetterschutz auBBen

Anwendung

Rahmenbedingungen

Bei Temperaturen liber 20 °C ist das Band auch auf der Baustelle kiihl zu lagern. Bei Temperaturen unter 8 °C ist das
Band optimal liber dieser Temperatur zu halten. Banddimensionen und Planung der Fugendimension gemaB RAL-Leit-
faden zur Planung und Ausfiihrung der Montage von Fenstern und Haustliren wahlen. Das Band pro Laufmeter Fuge
um 1 cm ldnger einbauen (gestaucher Einbau). Ecken und LingsstoBe stumpf stoBen. Lagesicherung bis zur Dekompri-
mierung des Bandes mittels Selbstklebeflache auf einem geeigneten Untergrund sicherstellen. Das Band aus techni-
schen Griinden mind. 2 mm von der Fugenkante nach innen versetzt einbauen. Um ein Dekomprimieren von angebro-
chenen Rollen zu verhindern: Bandenden mit einer Klammer fixieren, bzw. das Band mit einem Klebestreifen komplett
umwickeln. Rollen liegend lagern. Angebrochene Rollen seitlich beschweren. Beim Uberputzen und Uberstreichen ist
die Vertrdglichkeit vorher zu priifen. Das Band nicht mit aggressiven Chemikalien in Verbindung bringen oder reinigen.

Schutzfolie entfernen Anfang abschneiden
AuBere Schutzfolie mit dem Cuttermesser auftrennen Ein Stiick CONTEGA FIDEN EXO abrollen und den iiber- Hinweis
und abziehen. komprimierten Anfang des Bandes (ca. 2 cm) abschneiden.

KLIPFIX: Zum einfachen
Fixieren von angebrochenen
Rollen des Fugendichtbandes
CONTEGA FIDEN EXO.

S. 43

7,

Band auf Blendrahmen aufkleben Band dabei stauchen
Trennfolie 16sen und Band gerade am Blendrahmen aus- Band beim Aufkleben und besonders im Bereich von
richten und Zug um Zug aufkleben. Das Band darf nach StéBen leicht stauchen - keinesfalls dehnen!

dem Einbau nicht sichtbar sein (Riicksprung ca. 1 - 2 mm).

Ecken stumpf stoBen Fenster einsetzen

Band umlaufend auf den Blendrahmen kleben. Dabei pro Fenster fachgerecht einsetzen und mit einem geeigneten
Seite je einen Zuschnitt CONTEGA FIDEN EXO verwenden  Befestigungssystem fixieren.
und die Ecken stumpf stoBen. Im Eckbereich leicht stauchen.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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AEROSANA VISCONN

6 Schadstoffgeprift nach
Nach den Kriterien des Ausschusses

zur gesundheitlichen Bewertung von

p k beim

Produktinformation

Spriihen statt kleben: =
Luftdichtung schnell und einfach
[TTTTITTA VISCONN-System

Einsatz als feuchtevariable, spriih- und streichbare Dampforems- und Luftdichtungsebene fiir Wand, Decke und Boden
in der Fliiche wie z. B. nicht verputztes Mauerwerk oder porése Plattenwerkstoffe.

* Auch zur Herstellung von Bauteilanschliissen wie z. B. Fenster, Dach, Wand, Decke und Boden.

« Ebenfalls zur Ertiichtigung des Untergrundes bei der Sanierung geeignet.

* Der feuchtevariable Diffusionswiderstand erméglicht den Einsatz auf der Innen- und AuBenseite von Bauteilen.

* Bildet nach der Trocknung eine nahtlose und elastische luft- und dampfbremsende Schutzschicht.

v/ Einfach aufspriihen oder streichen: extrem schnelles Arbeiten

v/ Besonders auch an verwinkelten Ubergingen und Details

v/ Sicher bei Bauteilbewegungen: bleibt dauerhaft elastisch

¢/ Halt auf allen bauliblichen Oberflichen, auch als Haftbriicke

v/ Ist liberputzbar, liberstreichbar, iiberklebbar

v/ Uberbriickt Risse und Fugen bis 20 mm Breite (AEROSANA VISCONN FIBRE)
v/ Kein Anmischen: gebrauchsfertig, direkt aus dem Eimer verarbeiten

et

—

Anschluss von Fenstern, inklusive zweite wasserfiihrende Ebene [Unterfensterbank

Herstellen der luftdichten Innen- und schlageregendichten AuBenschliisse im Streich- oder Spriihverfahren. Flexibel
einsetzbar auf faserférmigen Ddmmstoffen (z. B. Hanf- oder Schafwolle) sowie auf Ortschaum. Anschliisse innen und
auBen nach IFT-Richtlinie MO-01/1:2007-01, Abs. 5 gepriift und bestatigt.

proclima.com



ANSCHLUSSKLEBER
Wetterschutz auBBen
Luftdichtung innen

Sprihbares Luftdichtungs-System

AEROSANA VISCONN/AEROSANA VISCONN white
Spriihbare Luftdichtung mit feuchtevariablem s -Wert

Material wassrige Acryldispersion

Farbe AEROSANA VISCONN dunkelblau, nach vollstandiger Austrockung dunkelblau/schwarz

Farbe AEROSANA VISCONN white weiB, nach vollstandiger Austrockung weif3 \ ______‘/

Beschichtungsauftrag 0,2 - 1,0 mm Nassfilm .

s,-Wert/feuchtevariabel 6 m (bei 0,3 mm Dicke) / 0,13 - 10,00 m erﬁﬂf‘,’;ﬂgc‘ﬁ'fﬁ?['fﬁf,z:{ﬁﬁg

Uberputzbar/iiberstreichbar ja und iiberklebbar mit pro clima Klebebéndern fiir zligiges Dichten von Fléchen
und Anschliissen, blau/schwarz

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C

Temperaturbesténdigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet) NEU

Ergiebigkeit ca. 750 g/m2, je nach Auftragsdicke und Untergrund

Alterungsbestandigkeit dauerhaft

AEROSANA VISCONN FIBRE

Faserarmierter Streichdichtstoff mit feuchtevariablem s -Wert

Stoff

Material wassrige Acryldispersion, faserarmiert
Eigenschaft Wert
Farbe dunkelblau, nach vollstandiger Austrocknung schwarz AEROSANA VISCONN FIBRE

. : Streichbare Luftdichtung fiir
Beschichtungsauftrag 0,6 - 1,4 mm Nassfilm schnelles Dichten von Flichen und
s,-Wert/feuchtevariabel 3,5 m (bei 0,3 mm Dicke) [ 0,15 - 5,00 m Anschliissen mit Fugen bis 20 mm
— Breite, blau/schwarz
Uberputzbar/tiberstreichbar ja und Uberklebbar mit pro clima Klebebdndern
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +60 °C NEU
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C (getrocknet)
Ergiebigkeit 400-800 g/m2, je nach Auftragsdicke und Untergrund
Alterungsbestandigkeit dauerhaft

AEROSANA FLEECE
Vlies zur Riss- oder Fugeniiberbriickung im AEROSANA VISCONN-System

Stoff
Material PET

Eigenschaft Wert AEROSANA FLEECE

= . Dichtet Locher bis max. 70 mm
FIaChengeWICht 63 g/m2 Durchmesser und Anschliisse (z. B.
Dicke 0,7 mm bei der Dachsanierung von auBen)

im AEROSANA VISCONN -Syst

Hochstzugkraft langs/quer 90 N/5 cm [ 145 N/5 cm Im ystem
Dehnung ldngs/quer 75 % [ 90 % NEU
Lieferformen

AEROSANA VISCONN, AEROSANA VISCONN white - Inhalt: 10 Liter
AEROSANA VISCONN FIBRE - Inhalt: 5 Liter
AEROSANA FLEECE - Ldnge: 25 m; Breite: 150 mm

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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ORCON F

efl orRcONE

Allround-Anschlusskleber fiir innen und auBen

Dauerhafter, elastischer, Anschlusskleber. Fiir den Anschluss von Dampfbremsen und Dampfsperren aller Art, z. B. pro clima
INTELLO, PE-, PA-, PP und Aluminiumfolien sowie Unterdeck- und Wandschalungsbahnen an angrenzende Bauteile.

v/ Verklebt sicher auch bei Frost: ab —10 °C verarbeiten

v/ Gewihrt festen und dauerelastischen Halt

v/ Sorgt fiir sichere Anschliisse: Dringt tief in den Untergrund ein, bleibt dehnfahig

v/ Testsieger bei Stiftung Warentest in 4/2012

v/ Normengerechtes Bauen: Fiir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
v/ Kann bis -20 °C gelagert werden. Material gefriert nicht in der Kartusche

v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / ISO 16000 durchgefiinhrt

ZERTIFIZIERTE

KOMPOHENTI Technische Daten

{ﬁ Schathinfgtpri each Material Dispersion auf Basis von Acrylsdurecopolymeren und Ethanol.
AEBE Frei von Weichmachern, Halogenen
Mm:’mm Eigenschaft Wert
Farbe griin
Eigenschaften hohe Dehnbarkeit
Matariaigarantie Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +50 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +80 °C
Lagerung bis -20 °C, kiihl und trocken

Lieferformen

Kartusche 310 ml, Reichweite: 5 mm Raupe ~15 m; 8 mm Raupe ~6 m
Schlauchfolie, 600 ml: 5 mm Raupe ~30 m; 8 mm Raupe ~12 m

Untergriinde

Vor dem Verkleben Untergriinde reinigen. Mineralische Oberflichen (Putz oder Beton) kénnen leicht feucht sein.

Auf iiberfrorenen Untergriinden ist die Verklebung nicht méglich. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf den zu
verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergriinde miissen ausreichend tragfahig sein -
ggf. muss eine mechanische Sicherung (Anpresslatte) verwendet werden (z. B. bei absandenden Untergriinden).

Die dauerhafte Verklebung wird erreicht auf allen pro clima Innen- und AuBenbahnen, anderen Dampfbrems- und
Luftdichtungsbahnen (z. B. aus PE, PA, PP und Aluminium) bzw. Unterdeck-/Unterspannbahnen und Wandschalungs-
bahnen (z. B. aus PP und PET). Anschliisse konnen auf mineralischen Untergriinden (z. B. Putz oder Beton), ségerauem,
gehobeltem und lackiertem Holz, harten Kunststoffen bzw. nicht rostendem Metall (z. B. Rohre, Fenster usw.) und
harten Holzwerkstoffplatten (Span-, 0SB-, BFU-, MDF-Platten) hergestellt werden. Beste Ergebnisse fiir die Sicherheit
der Konstruktion werden auf qualitativ hochwertigen Untergriinden erreicht. Die Eignung des Untergrundes ist
eigenverantwortlich zu priifen, ggf. sind Testverklebungen empfehlenswert.

Rahmenbedingungen

Verklebungen diirfen nicht auf Zug belastet werden. Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Dies ist
fiir zeitlich direkt nachfolgende Luftdichtheitsmessungen und/oder dem Einbringen von Einblasddmmstoffen zu
beriicksichtigen. Ggf. sind sichernde MaBnahmen, z. B. mechanische Sicherung bei nicht tragfahigen Untergriinden,
empfehlenswert. Erhdhte Raumluftfeuchtigkeit durch konsequentes und stetiges Liiften ziigig abfiihren, ggf. Bautrockner
aufstellen.
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Produktinformation

PRESSFIX

Basisprodukte

KLIPFIX

Zum Fixieren angebrochener Rollen CONTEGA FIDEN EXO - Fugendichtungsbander

¢/ Die angebrochene Rolle wird gesperrt
¢/ Verhindert das Aufquellen des Bandes
/' Einsparung von Material und Kosten

i glIII

Lieferformen

Inhalt: 1 Stiick

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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44 Produktinformation

TESCON SPRIMER

Basisprodukte

efll 1escon: SPRIMER

Spriihbare Grundierung fiir innen und auBen

Zur Vorbereitung bzw. Ertiichtigung des Untergrundes fiir die anschlieBende Verklebung mit pro clima Klebebdndern, wie
z.B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebdnder der EXTOSEAL-Familie. Fiir Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk,
Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

v/ Einfach zu verarbeiten - direkt aus der Dose aufspriihen, keine Verschmutzung des Primers im Gebinde
v/ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfihige oder staubige Untergriinde

v/ Spart Zeit: Klebebander kdnnen bei saugfahigen Untergriinden ohne Trocknungszeit verklebt werden
v/ Flexibel verwendbar: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergriinden

v/ Zu jeder Jahreszeit: Verarbeitung auch bei Frost méglich

Technische Daten

Material Synthesekautschuk

Eigenschaft Priifnorm / Regelwerk Wert

Farbe transluzent

Verarbeitungstemperatur -5 °C bis +40 °C

Temperaturbestandigkeit dauerhaft -25 °C bis ~90 °C, kurzfristig bis 100 °C (1h)
Lagerung frostfrei, kiihl und trocken

Lieferformen

Art.-Nr. 1AR01114 - Inhalt: 400 ml; Klebebandbreite (Reichweite): 60 mm (ca. 20 m), 75 mm (ca. 17 m) und 150 mm
(ca. 9 m)

Art.-Nr. TAR01050 - Inhalt: 750 ml; Klebebandbreite (Reichweite): 60 mm (ca. 38 m), 75 mm (ca. 31 m) und 150 mm
(ca. 17 m)

Untergriinde

Vor dem Primerauftrag Untergriinde reinigen. Ungeeignet flir den Primerauftrag sind iiberfrorene und durchndsste
Untergriinde. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf dem Untergrund vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).
Vorbehandelt werden kénnen alle mineralischen Oberflichen (z. B. Putz oder Beton) und (Alt-)Holzuntergriinde.
Weiterhin ist die Verfestigung von porésen Materialien wie z. B. Holzfaserunterdeckplatten moglich. Primer enthalt
Losemittel. Untergriinde sind ggf. auf Vertraglichkeit zu priifen. Diffusionsoffene saugfahige Untergriinde (z. B.
Holzfaserunterdeckplatten) kénnen leicht feucht sein. Das jeweilige Klebeband kann direkt in den noch feuchten
Primer geklebt werden. Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Ggf. sind sichernde MaB3nahmen, z.
B. abdecken, empfehlenswert. Der noch nicht durchgetrocknete Primer muss vor Witterungseinfllissen geschiitzt
werden. Werden auf relativ dichten, nicht saugfahigen Untergriinden (z. B. Beton) diffusionshemmende Butylkaut-
schukbander (z. B. EXTOSEAL Familie) verklebt, muss der Primer zunichst durchtrocknen, bevor das Klebeband
aufgebracht wird. Bei der Grundierung fiir Anschlusskleber kann nur ORCON CLASSIC oder ORCON MULTIBOND
verwendet werden. Primer und ORCON CLASSIC miissen komplett (1-2 Tage) durchgetrocknet sein (Trockenverfahren)
bevor das Bahnenmaterial aufgeklebt wird.

Rahmenbedingungen

Dose vor Gebrauch gut schiitteln. Der facherférmige Spriihstrahl kann durch Drehen der Spriihkopfdiise horizontal und
vertikal eingestellt werden. Nach jedem Spriihvorgang kopfstehend so lange spriihen, bis nur noch Treibmittel austritt,
damit weder Ventilsteigrohr, noch Spriihkopf durch Primerreste verstopft werden. Primer am Austritt der Diise
abwischen. Nach der Reinigung die zu verklebenden Flache einspriihen - Spriihabstand 20 - 25 cm. Zwischen 5 und 15
Min. (je nach Material und Anwendung) abliiften lassen. Bei saugenden Untergriinden den Vorgang nochmals
wiederholen.

proclima.com



Produktinformation

4

TESCON PRIMER RP

Basisprodukte

tescon° PRIMER BP

Losemittelfreie Grundierung fiir innen und auBen

Zur Vorbereitung bzw. Ertiichtigung des Untergrundes fiir die anschlieBende Verklebung mit pro clima Klebebdndern, wie
z.B. TESCON VANA, TESCON PROFECT und Klebebdnder der EXTOSEAL-Familie. Fiir Holz, Holzfaserplatten, Mauerwerk,
Dach, Wand und Bodenplatten geeignet.

¢/ Sichere Verbindungen: Dringt tief ein und verfestigt nicht tragfahige oder staubige Untergriinde
¢/ Spart Zeit: Keine Trocknung bei saugfahigen Untergriinden erforderlich

¢/ Freier arbeiten: Einsatz auf trockenen und leicht feuchten Untergriinden {;ﬁ SchaduoAgepeiih sach
v/ Auftragen und verteilen mit nur einer Hand durch Spenderflasche méglich AgBE
v/ Zu jeder Jahreszeit verwendbar: Verarbeitung auch bei Frost méglich ol -t i e

Rssproduiden beim Unweltbusdeum®

v/ Beste Werte im Schadstofftest, Priifung nach AgBB / 1SO 16000 durchgefiihrt, Iésemittelfrei

Technische Daten

Material Acryl-Copolymer, l16semittelfrei
Eigenschaft Wert

Farbe weil

Verarbeitungstemperatur -10 °C bis +45 °C
Temperaturbestandigkeit dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung frostfrei, kiihl und trocken
Lieferformen

Art.-Nr. 11449 - Inhalt: 1000 ml; Klebebandbreite (Reichweite): 60 mm (ca. 75 m), 75 mm (ca. 60 m) und 150 mm
(ca. 30 m)

Art.-Nr. 11427 - Inhalt: 750 ml; Klebebandbreite (Reichweite): 60 mm (ca. 60 m), 75 mm (ca. 45 m) und 150 mm
(ca. 22 m)

Art.-Nr. 11430 - Inhalt: 2500 ml; Klebebandbreite (Reichweite): 60 mm (ca. 185 m), 75 mm (ca. 150 m) und 150 mm
(ca. 75 m)

Untergriinde

Vor dem Primerauftrag Untergriinde reinigen. Ungeeignet fiir den Primerauftrag sind liberfrorene und durchnésste
Untergriinde. Es diirfen keine abweisenden Stoffe auf dem Untergrund vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone).
Vorbehandelt werden kénnen alle mineralischen Oberflichen (z. B. Putz oder Beton) und (Alt-)Holzuntergriinde.
Weiterhin ist die Verfestigung von porésen Materialien wie z. B. Holzfaserunterdeckplatten mdéglich. Diffusionsoffene
saugfihige Untergriinde (z. B. Holzfaserunterdeckplatten) kénnen leicht feucht sein. Das jeweilige Klebeband kann
direkt in den noch feuchten Primer geklebt werden. Die Endfestigkeit wird erst im trockenen Zustand erreicht. Ggf.
sind sichernde MaBnahmen, z. B. abdecken, empfehlenswert. Der noch nicht durchgetrocknete Primer muss vor
Witterungseinfliissen geschiitzt werden. Werden auf relativ dichten, nicht saugfahigen Untergriinden (z. B. Beton)
diffusionshemmende Butylkautschukbinder (z. B. EXTOSEAL Familie) verklebt, muss der Primer zunichst durchtrock-
nen, bevor das Klebeband aufgebracht wird. Bei der Grundierung flir Anschlusskleber kann nur ORCON CLASSIC oder
ORCON MULTIBOND verwendet werden. Primer und ORCON CLASSIC miissen komplett (1-2 Tage) durchgetrocknet
sein (Trockenverfahren) bevor das Bahnenmaterial aufgeklebt wird.

Rahmenbedingungen

Dose vor Gebrauch gut schiitteln bzw. aufriihren. Mit einem Liter Primer kénnen ca. 4,5 m2 Fldche behandelt werden.
Fiir besonders schnelles und einfaches Auftragen die 1-Liter-Spenderflasche in das Auftragswerkzeug TENAPP
einlegen. Vorteile: Auftragen und verteilen in nur einem Arbeitsgang mit nur einer Hand und keine Verschmutzung des
Primers im Gebinde.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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_ Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Ganz einfach zum perfekten Fensteranschluss

So klein die Fensteranschliisse sein mdgen, so enorm wichtig ist es vorab die Montage sorgfiltig zu planen und
sorgfdltig auszufiihren. Dieser Prozess ldsst sich in den folgenden Schritten abbilden:

Planung

1. Bauart, Wandaufbau, Statik und Fensterlage erarbeiten, ggf. Aufnahme der

Einbausituation vor Ort
= = =

2. Fenstermaterial festlegen

o &

3. Fensterart festlegen

proclima.com




Ganz einfach zum perfekten Anschluss
Montageablauf
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Montageablauf

Am Beispiel eines Dreh-Kipp-Fensters aus Kunststoff, Einbau auBen flichenbiindig, Mauerwerk mit WDVS, Neubau

Weitere Einbauanleitungen Fenster

Holzbau
* Einbaulage mittig, Holzfenster Dreh-Kipp
+ Einbaulage mittig, Kunststofffenster Dreh-Kipp

Gleich kostenfrei anfordern

Tel.: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.de
www.proclimade . -

| —
| Pro clima

Mauerwerk

* monolithisch

* Einbaulage mittig, Holzfenster Dreh-Kipp
 Einbaulage mittig, Kunststofffenster Dreh-Kipp = —

pro clima

mit Warmedammverbundsystem
* Einbaulage auBen, flachenbiindig, Holzfenster Dreh-Kipp
* Einbaulage auBen, flachenbiindig, Kunststofffenster Dreh-Kipp

... und die DAmmung ist perfekt !
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_ Ganz einfach zum perfekten Anschluss
Montageablauf

Schritt 1 / Schritt 2

£

Schritt 1: Untergrund priifen

Beispiel: Dreh-Kipp-Fenster aus Kunststoff, Einbau auBen fldchenbiindig, Mauerwerk mit WDVS, Neubau

' Glattstrich muss vorhanden sein

Beschaffenheit des Untergrunds priifen

el =Y

Vorsichtig Abklopfen Abriebversuch Frostfrei Fett- und 6ifrei  Siubern [ Abfegen

Schritt 2: Luftdichtung innen vorbereiten

Profi-Tipp

1. Ggf. Profilabdeckungen aufklipsen und anschlieBend Profil reinigen
CONTEGA-Anschlussbander
vor der Fenstermontage am
Rahmen ankleben: Einfache
Montage des Klebebandes -
sichere Abdichtung - wert-
volle Zeit gespart.

Hinweis

Die Verbindungen von Ecken,
Aufsteckprofilen, Verbreite-
rungen und Abdeckleisten
sind luftdicht bzw. schlagre-
gensicher auszubilden. Offene
Enden kdnnen mit EXTOSEAL
ENCORS verschlossen
werden.

proclima.com
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Montageablauf
Schritt 2
=

CONTEGA sspexn

Vollflachig klebendes,
diffusionsoffenes, Gberputz-
bares Anschlussband fiir
innen

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

2. CONTEGA SOLIDO SL innen am Blendrahmen verkleben

Hinweis

Warum Eckschlaufen? Damit
kann das Band nach dem
Einsetzen des Fensters in die
Ecken der Leibung gefalzt
und sicher luftdicht verklebt
werden. Die Eckschlaufe
sollte mind. 4 cm, ca. das
Doppelte der Fugenbreite
betragen.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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M
Schritt 2
=

PRESSFIX
Anpresshilfe

-

6. Klebeband fest anreiben

@Fertig




wiederabldsbares Klebeband

Profi-Tipp
s Fixieren mit wiederablésbarem Klebeb




Montageablauf

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Schritt 2

=

Produkt-Variante

mit CONTEGA SOLIDO SL-D o
coNTEGA SOLIDO SL-D|
Produkt-Variante mit zusdtzlicher Klebezone auf der Vliesseite: Kein Umfalten erforderlich (vgl. Seite 52) Vollfldchig klebendes,

diffusionsoffenes,
liberputzbares Anschluss-
band fiir innen

= DOMTEDA SOLIDD EXD-0
ey AC-01 1 POGT =01, A &
1503 1018

Hinweis

Warum Eckschlaufen? Damit
kann das Band nach dem
Einsetzen des Fensters in die
Ecken der Leibung gefalzt
und sicher luftdicht verklebt
werden. Die Eckschlaufe
sollte mind. 4 cm, ca. das
Doppelte der Fugenbreite
betragen.

... und die DAmmung ist perfekt
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Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Schritt 2

£

Produkt-Variante

CONTEGA sompmomn| ™t CONTECA SOLIDO 10-D
SOLIDO 1G-D)

Intelligentes, vollflachig Nur ein Band fiir innen und auBen: Feuchtevariabler s -Wert fiir trockene Anschlussfugen. Vereinfachte Lagerhaltung.
klebendes Fensteranschluss-
band fiir innen und auBen
mit zusatzlicher Klebezone

Q)
-

P

NEU

Hinweis

Warum Eckschlaufen? Damit
kann das Band nach dem
Einsetzen des Fensters in die
Ecken der Leibung gefalzt
und sicher luftdicht verklebt
werden. Die Eckschlaufe
sollte ca. 4 cm, mind. das
Doppelte der Fugenbreite,
betragen.
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Montageablauf

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Schritt 3

=

Schritt 3: Fenster einsetzen

1. Lastabtragung gemaB Planung vorsehen
Profi-Tipp

Auf Tragkldtze kann bei
Verwendung von entspre-
chend dimensionierten und
geeigneten Verbindungsmit-
teln und dem Setzen des
Fensters auf einen tragfa-

/\ higen Ddmmstoff verzichtet
werden.

Hinweis

Befestigungssystem und
Lastabtragung ist abhangig
von den zuldssigen Randab-
stdnden, dem jeweiligen
Mauerwerkstyp und den
gewdhlten Befestigern. Die

| | T Art, Lage und Anzahl der
Befestigungsmittel ist in der
Planung festzulegen.

2. Blendrahmen einheben

Hinweis

N[ ca. 10 mm Falls Tragklotze verwendet
werden miissen diese
— [fca. 10 mm druckfest und dauerhaft
formstabil sein (Hartholz oder
Kunststoff). Sie diirfen nicht
liber den Rahmen (iberstehen.

|,
~

/
—

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Montageablauf

Schritt 3

3. Fenster ausrichten und fixieren

Fixierhilfen: Keile, Luftkissen 0.4.

2
‘.._ N2 """

)

®

Hinweis

| N
Einbauhohen und Fassaden- —

fluchten beachten.

-

| | lotrecht waagerecht

4. Lastabtragung sicherstellen

Wird die Lastabtragung nicht vom Befestigungssystem
ibernommen, werden im Regelfall seitliche und untere

|i Tragklotze verwendet. Auf dauerhafte Lagesicherung und

_E,——— Passsitz achten.
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Montageablauf

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Schritt 3

=

5. Fenster befestigen

Befestigungssystem: Statische Erfordernisse beachten;
muss in die Fensterabdichtung integriert werden.
Randabstinde der Befestiger beachten, ggf. Tragsystem

i“k %h anpassen.
L

Laschen andiibeln

P A
> ;
| I
~ - \\
Bohren Fenster mit geeignetem

System befestigen

6. Fixierhilfen entfernen

Rrerd | Ihd

Fertig

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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_ Ganz einfach zum perfekten Anschluss
Montageablauf

Schritt 4

£

Schritt 4: Fuge dammen

Profi-Tipp
Die Abdichtung innen oder
auBen beginnen? Entscheiden Innen oder auBen beginnen? Gegebenheiten priifen

Sie nach den ortlichen n

Gegebenheiten, wie z. B. der

Witterung oder dem Bau-

fortschritt - das ist unab-

hingig von den pro clima TS

Anschlussklebebind W “"“

nschlussklebebandern.
) | H%
% AN 7 %
:: - - [,
7N
1 K
e n
[ n,
e N _\ /_
) K
) u, SN
“ v,
[ n,
“ g
4 K
. K
(“ H%
[a) K
FTITTSTISTSTSTSTSTS
| | |

1. Fuge mit Dammstoff ausfiillen

—~ !/ i
_/C.)\_
- v

Profi-Tipp

Im Vorfeld eingeschlagenes % * ' <
Anschlussklebeband :
erleichtert jetzt das Einfligen I
der DAmmung. Dammstoff
dem Profil folgend einbauen.
Dies vereinfacht die Verklebe-

arbeiten der inneren und
duBeren Abdichtungsebenen. | T

Fuge umlaufend Tragklotz liberdammen
hohlraumfrei mit
Dammstoff ausfiillen

proclima.com



Ganz einfach zum perfekten Anschluss m
Montageablauf

i
Schritt 5: Witterungsschutz auBBen herstellen )

1. Band rundum verkleben

Verspriinge zwischen Fensterprofil und Baukdrper sind
spannungsfrei und lickenlos abzukleben

2. Band rundum verkleben

Hinweis

Wind- und schlagregen-
sichere Verklebungen kdnnen
nur bei faltenfreiem und
ununterbrochenem Einbau
des Anschlussbandes erreicht
werden.

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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_ Ganz einfach zum perfekten Anschluss
Montageablauf

Schritt 5

£

3. Band rundum verkleben

AN / %
; 2N

Hinweis A 9
Wind- und schlagregen- / o,
sichere Verklebungen kdnnen E
nur bei faltenfreiem und :
ununterbrochenem Einbau . 9
des Anschlussbandes erreicht % %,
werden. $

4, Band rundum verkleben

Fertig
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Ganz einfach zum perfekten Anschluss n
Montageablauf

Schritt 6

=

Schritt 6: Unterfensterbank montieren

1. WDVS systemkonform montieren

CONTEGA mozmzw

Vorkomprimiertes, diffusions-

Das Warmeddmmverbundsystem ist entsprechend der offenes, schlagregendichtes
Zulassung des gewadhlten Systems zu montieren. Die Fugendichtungsband fiir
s - - - nachfolgenden Arbeitsschritte fiir die Unterfensterbank auBen

% sind daher ggf. sinngemaB an das jeweilige WDVS
* anzupassen.

N Wird eine Laibungsddmmung
und/oder das Bordprofil der
Fensterbank eingebaut,
konnen diese mit CONTEGA
FIDEN EXO dicht an den
Untergrund angeschlossen
werden.

2 B weceow [l

2. EXTOSEAL ENCORS mit UbermaB zuschneiden

EXTOSEAL ceas

Linge EXTOSEAL ENCORS = Breite der Fenstersffnung Wasserfiihrendes Anschluss-

+ 2 x doppelte Hohe des Fensterbank-Bordprofils klebeband mit hoher
Klebkraft

5 Prifecrachn Hr. 18-000527-FROZ
(P8 2-E0a-0unano-de-01]

Breite| Fensterdffnung

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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_ Ganz einfach zum perfekten Anschluss
Montageablauf

Schritt 6

£

3. Breite Trennfolie 16sen und EXTOSEAL ENCORS in die untere Leibung kleben

Hinweis \

EXTOSEAL ENCORS so in die %
Leibung kleben, dass die Seite b
mit der schmalen Trennfolie
auBen lbersteht. Diese wird
spater lber die Putzschicht
oder das Anputzprofil $
geklebt. Band exakt in die e & & & & In die seitliche Leibung
Ecken fiihren und fest kleben

anreiben.

4. Senkrechte Uberstinde abschneiden

Die Leibung ist entsprechend des ausgewahlten
Warmedammverbundsystems zu montieren. Die
jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten.

proclima.com



Montageablauf

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

Schritt 6 / Schritt 7

=

5. EXTOSEAL ENCORS verkleben

Hinweis

Das Band exakt in die Ecken
flihren und lberall fest
anreiben.

Hinweis

EXTOSEAL ENCORS vor dem Verputzen mit einer
Leibungsplatte versehen, oder im Putzbereich
mit TESCON VANA iiberkleben oder Putz mit
geeigneter Armierung versehen. EXTOSEAL
ENCORS wird hier exemplarisch in der Funktion
als Unterfensterbank gezeigt, die Verarbeitungs-
richtlinien des WDVS-Herstellers sind maBgeblich Fertig
zu beachten.

Schritt 7: Luftdichtung innen fertigstellen

1. Band rundum in der Leibung verkleben

Trennfolie abziehen
Qﬁffﬁfﬁfﬁffﬁ
5 !
F) L
“w || T\ K
) 7N o
) K
) o,
N g
N K
e K Mit PRESSFIX anreiben Ecke mit ORCON F
a K fixieren
) K Hinweis
N K
%,Z K Band mit Bewegungsschlaufe
ﬂE verkleben.
 FIFTTTTTTT D
I I I

... und die DAmmung ist perfekt
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Montageablauf

Schritt 7 / Schritt 8

£

Fertig

Hinweis

Ganz einfach zum perfekten Anschluss

2. Luftdichtung innen: fertig

‘”é”é“’fé’fé’ffﬁé’é’%

NP H

LTSS

= ==\
SESTSSISSSSISISSESSES

SIFTSSSTSTSFISSS

Eine sorgfiltige Sichtpriifung
der ausgeflinrten Arbeit ist
unerldsslich. Diese Priifung
und Dokumentation der
Qualitat sollte vor Beginn von
Arbeiten anderer Gewerke
erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt
sind Nachbesserungsarbeiten
schnell und einfach mdglich.

Profi-Tipp

SchieBen Sie Fotos vom
eingebauten Fenster. Das
kostet nicht viel Zeit, schafft
aber einen groBen Nutzen:
Sie dokumentieren lhre
Qualititsarbeit im Ubergang
zu nachfolgenden Gewerken.

Schritt 8:
Qualitatssicherung, Abnahme und Dokumentation

1. Sichtpriifung innen und aussen

7 7 7 7
AN
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Ganz einfach zum perfekten Anschluss m
Montageablauf

Schritt 8

=

2. Differenzdruckpriifung mit BlowerDoor

BlowerDoor

Das BlowerDoor-Verfahren
ist ein Priifmethode, welche
den Differenzdruck im
Gebaude herstellt. Durch den
Differenzdruck konnen
Fehlistellen der Anschlussfu-
gen ermittelt und ausgebes-
sert werden. Mit diesem
Verfahren kann zusatzlich
die Luftwechselrate (n, ) des
Gebaudes ermittelt werden.

Profi-Tipp

Stimmen Sie sich im Vorfeld
mit anderen Gewerken ab (z.
B. Dachdecker, Zimmerer,
Putzer, ...) Ein Blower-Do-
or-Test ist vielleicht schon
geplant - hier kénnen gleich
mehrere Gewerke profitieren.
Und der Bauherr spart bares
Geld.

© BlowerDoor GmbH

Technik Hotline

Sofort-Antworten zu Bauphysik, Konstruktion, System oder Produkt. Die Ingenieure aus Holzbau und Bauwesen
helfen schnell, einfach und kompetent und finden gemeinsam mit lhnen L6sungen zur wirtschaftlichen, sicheren
und wohngesunden Ausfiihrung Ihrer Konstruktion.

> Sofort-Antworten bei Fragen zur Bauphysik
> Die Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik helfen mit speziellem Fachwissen
> Beratung zu Anwendung und Einsatz von Systemen und Produkten

Deutschland
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82 45
eMail: technik@proclima.de

Schweiz

Tel. (deutsch): +41 (0) 52 588 00 79
Tel. (franzésisch): +41 (0) 22 518 18 98
eMail: technik@proclima.ch
www.proclima.ch

Osterreich
Tel.: +43 (0) 3127 - 20 945
eMail: office@harrer.at

... und die DAmmung ist perfekt ! _
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Service

D

pro clima vor Ort

pro clima AuBendienst

Der kompetente Ansprechpartner vor Ort zu allen Fragen rund um die Dichtung der Geb&dudehiille, praxisgerechte
Ausfiihrungen, bauphysikalische Hintergriinde, Produkte und Systeme.

Gebiet Nord

@ + @ Joachim GroB
Gebietsleitung Nord;
Betreuung: Niedersachsen West,
Schleswig-Holstein; Zimmerer;
GroB Baupraxis, Am Wasser 13,
D-28759 Bremen

Tel.: +49 (0) 421 - 49 15 51 50
Fax: +49 (0) 421 - 49 15 51 51
Mobil: +49 (0) 177 - 72 15 100
joachim.gross@proclima.de
www.gross-baupraxis.de

@ Detlef GroB

GroBraum Bremen /Hamburg
Mobil: +49 (0) 163 - 72 15 690
detlef.gross@proclima.de

© Robert Habenicht
GroBraum Niedersachsen Ost
Mobil: +49 (0) 176 - 34 34 21 87
robert.habenicht@proclima.de

Nicola Dieckbreder
Vertriebsbiiro

Tel: +49 (0) 421 - 16 18 63 24
Mobil: +49 (0) 176 - 206 528 12
n.dieckbreder@proclima.de

Christina Bockkom
Biiromanagement

Tel: +49 (0) 421 - 49 15 51 50
christina.bockkom@proclima.de

Jean Michel Bertrand
Vertrieb pro clima Schweiz
Tel.: +41(0) 22 51 82 461
Mobil: +41 (0) 79 456 52 99
jean-michel.bertrand@proclima.ch

Christian Schneuwly
Vertrieb pro clima Schweiz
Mobil: +41 (0) 79 920 71 04
Tel.: +41 (0) 52 588 04 74
christian.schneuwly@proclima.ch

+ 9 Philipp Kiichler
Vertrieb pro clima Schweiz
Tel.: +41 (0) 52 588 00 57
Mobil: +41 (0) 79 309 22 27
philipp.kuechler@proclima.ch

proclima.com

Dorothee Stattmann
Vertriebsbiiro

Tel.: +49 (0) 25 82 - 66 88 24
dorothee.stattmann@proclima.de

Manfred Rowekamp
Am Raestruper Bahnhof 36
D-48291 Telgte-Raestrup
Mobil: +49 (0) 160 - 90 64 13 63
manfred.roewekamp@proclima.de

Hans-Jiirgen Kremer '
Annischerhof 2, D-56818 Klotten
Mobil: +49 (0) 151 - 58 57 33 67 fg
hans-juergen.kremer@proclima.de -
A

Dorothee Stattmann y
Vertriebsbiiro

Tel.: +49 (0) 25 82 - 66 88 24
dorothee.stattmann@proclima.de

Jochen Gotz p
bionic3 GmbH, ObermiihlstraBe 7 R

D-76756 Bellheim g
Mobil: +49 (0) 151 - 56 26 75 23
jochen.goetz@proclima.de

Dirk Kabisch -
Vertriebsbiiro

Tel.: +49 (0) 7272 - 92 73 85 :
Mobil: +49 (0) 151 - 40 18 22 81 :
dirk.kabisch@proclima.de

+° Rainer Brenner
Gebietsleitung Unterfranken,
Oberfranken [ Fichtelgebirge;
Zimmerermeister
Mobil: +49 (0) 151 - 46 12 11 05
rainer.brenner@proclima.de

W

15




17
16

18

... und die DAmmung ist perfekt

Jan Lith
Gebietsleitung Ost;
Dipl.-Ing. (FH) Holztechnik;

3d-Bauservice, Graf-Spreti-Str. 24
D-15366 Neuenhagen bei Berlin
Mobil: +49 (0) 151- 24 10 48 67

jan.lueth@proclima.de

Bettina Liith
Vertriebsbiiro

Tel.: +49 (0) 33 42 - 1583 46
Fax: +49 (0) 33 42 - 1583 47

bettina.lueth@proclima.de

Gebiet Siid-Ost

@ +@® Josef Pfaller
Gebietsleitung Stid-Ost;

Schwaben Nord; Oberland,
Oberbayern Stidwest
Tel.: +49 (0) 91 77 - 566

josef.pfaller@proclima.de
www.fachagentur-pfaller.de

( Werner Greiter
Bayerisches Allgdu

werner.greiter@proclima.de
Dorothea Tausch

Vertriebsbiiro
Tel.: +49 (0) 91 77 - 566

Betreuung: Oberpfalz, Mittelfranken,

Mobil: +49 (0) 160 - 94 81 55 91

Mobil: +49 (0) 173 - 37 33 774

dorothea.tausch@proclima.de

@ Arnold Wittig
Niederbayern

arnold.wittig@proclima.de

Gebiet Oberbayern Siid-Ost, Niederbayern

Gebietsleitung Oberbayern Siid-Ost,

Mobil: +49 (0) 162 - 94 77 590

pro clima’




Jetzt kostenfrel bestellen

ima [ | I
WISSEN

Katalog »pro clima WISSEN«

Der groBe Leitfaden zur sicheren Dichtung der Geb&udehiille.
Handbuch mit 456 Seiten mit Produkt- und Systeminformationen,
Studien »Sichere Ldsungen bei energetischer Sanierung« und
»Berechnung des Bauschadensfreiheitspotenzials« umfangreichem
Konstruktionsteil, Magazin, Service.

Einbauanleitungen FENSTER

Gleich kostenfrei anfordern @
)

Tel.: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0
info@proclima.de
www.proclima.de

Alle Infos auch unter
fensterbox.proclima.com

Technik-Hotline: Tel.: +49 (0) 62 02-27 82.45 - eMail: technik@proclima.de

MOLL
baudkologische Produkte GmbH - RheintalstraBe 35 - 43 - D-68723 Schwetzingen
Telefon: + 49 (0) 62 02 - 27 82.0 - eMail: info@proclima.com - www.proclima.com

Die dargestellten %achverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Wir behalten uns Anderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene
Qualitatsanderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern iiber den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

_ Ihr pro clima Partner: _

pro clima®
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